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1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Rodzaj przedsięwzięcia: roboty budowlane i instalacyjne 

Nazwa: Restrukturyzacja szpitala Powiatowego w Pułtusku –Blok B  

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający – Starostwo Powiatowe w Pułtusku 

Przyszły uŜytkownik – Szpital  

1.3. Charakterystyka     przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie pomieszczeń  i rozwiązanie funkcjonalno - uŜytkowe 

Szpital Powiatowy 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w Pułtusku –Blok B  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi wymienionymi w punkcie 1.4.2 

1.3.2.1. Rodzaje występujących robót: 

1. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę (roboty ziemne i rozbiórkowe) 
2. roboty  betonowe 
3. roboty zbrojarskie 
4. roboty murowe 
5. ścianki działowe 
6. roboty izolacyjne 
7. roboty w zakresie stolarki budowlanej 
8. roboty posadzkarskie  
9. roboty sanitarne 
10. roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
11. instalacje teletechniczne 

1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania   

  
� Ściany wewnętrzne grub. 
� Stolarka budowlana  

okna , drzwi drewniane , aluminiowe , PCV, przeciwpoŜarowe  EI60, EI30 
� Tynki cementowo wapienne i gładź gipsowa  
� Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
� Posadzki z wykładziny antyelektrostatycznej Tarkett ,terakota 
� Malowanie farbą emulsyjną akrylową  
� Instalacja wodno kanalizacyjna 
� Instalacja centralnego ogrzewania 
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� Instalacje elektryczne/ oświetlenie , gniazda wtykowe / 
� Instalacje słaboprądowe 
 

1.4. Dokumentacja techniczna 

1.4.1. Spis projektów  

1. PW – architektura  
2. PW – instalacje sanitarne / wod-kan , c.o. , / 
3. PW – instalacje elektryczne 
4. PW – instalacje słaboprądowe  

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 
montaŜowych i specjalistycznych umoŜliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe 
techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Specyfikacja Techniczna 
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji 
pozwolenia na budowę. 

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej jest Dokumentacja Inwestycji – tom 5 (opis inwestycji i 
rysunki). Projekty Budowlane i Wykonawcze na podstawie, których moŜna określić szczegółowy 
zakres i rodzaje robót dostępne są u Zamawiającego.  

L.p. CPV ST Tytuł ST 
1  ST 00.00 Wymagania ogólne 
2   Roboty budowlane 
3 45262520-2 ST-01.01 Roboty murarskie  
4 45421000-4 ST 01.02 Robot w zakresie stolarki budowlanej (okna, drzwi ) 
5 45442100-8 ST 01.03 Roboty  malarskie 
6 45410000-4 ST 01.04 Tynki  wewnętrzne i zewnętrzne 
7 45421146-9 ST 01.05 MontaŜ sufitów podwieszanych 
8 45430000-0 ST 01.06 Roboty wykończeniowe – okładziny ścienne i podłogowe 
9   Roboty sanitarne 

10 45330000-9 ST 03.01 
Wewnętrzna instalacja wody zimnej ,ciepłej wody uŜytkowej i 
kanalizacji sanitarnej 

11 45331000-6 ST 03.02 Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania 

  ST 03.03 
Instalacje wewnętrzne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
oraz chłodu 

12   Roboty elektryczne i słaboprądowe 
13 45310000-3 ST 04.01 Instalacje elektryczne  

14 45312100-8 ST 04.02 Instalacja sygnalizacji poŜaru 

15  
ST – 04.03 

 

Instalacja teletechniczna 

 

1.5. Definicje i skróty 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:  

1. Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robót, ofertę, 
rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie. 

2. Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy za 
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wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami  warunków 
umowy. 

4. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 
robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do 
daty zakończenia. 

5. Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w 
czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych 
prób, geodezyjną inwentaryzacją robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót; stanowiące 
podstawę do ich oceny i odbioru końcowego. 

6. Odbiór robót zanikajacych i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

7. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za 
wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany 
odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy 
zajęta w uŜytkowanie przez Zamawiającego. 

8. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków 
umowy. 

9. Odbiór ostateczny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

10. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
11. Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach 
12. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami 

ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
14. InŜynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ pracownik Zamawiającego, wyznaczona 

przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.( w rozumieniu 
Ustawy  Prawo Budowlane - InŜynierem określa się inspektora nadzoru - koordynatora) 

15. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 
inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w Umowie . 

16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
17. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań 

określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty 
budowlane, włączony do Kontraktu  

18. Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne 
wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.  

19. Roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

20. Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

21. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego 

22. Dokumentacja budowy — naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opis słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu takŜe dziennik montaŜu. 

23. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez 
Wykonawcę. 

24. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

25. Właściwy organ - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

26. Wyrób budowlany — naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 



Tom 1 – Specyfikacje techniczne – Wymagania ogólne ST 00.00 str. 23/180 

Wykonanie robót budowlano – montaŜowych w budynku B budowanego szpitala w Pułtusku   

 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową. 

27. Obszar oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

28. Droga tymczasowa (montaŜowa) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

29. Dziennik budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

30. Rejestr obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

31. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych. 

32. Laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

33. Odpowiednia zgodność - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

34. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora  
Nadzoru. 

35. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

36. Znak zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane 



Tom 1 – Specyfikacje techniczne – Wymagania ogólne ST 00.00 str. 24/180 

Wykonanie robót budowlano – montaŜowych w budynku B budowanego szpitala w Pułtusku   

 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i 
uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
InŜynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
wykonawca. 

1.6.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz 
reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
(projekty budowlane i projekty wykonawcze) i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót, w tym równieŜ dokumentację geodezyjną. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji + wersję elektroniczną w języku 
polskim. 

Dokumentacja zawierająca wszystkie wymienione wyŜej dokumenty, winna być opracowana i 
skompletowana do dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W dniu odbioru końcowego 
Wykonawca przekaŜe 4 egz. w/w dokumentacji. 

1.6.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora  Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w Tomie I i II i w Kontrakcie. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora  Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
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a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 
InŜynier moŜe zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Kontraktu. 

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 

� Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

� Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem  Nadzoru  oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora  Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora  Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

� W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

� Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony 
winien być takŜe koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i 
montaŜowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 
W Cenę Kontraktową winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

� utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
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skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
� Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
moŜliwością powstania poŜaru. 

1.6.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.1. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.  

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.6.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i 
naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.6.3. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora  Nadzoru. 

1.6.4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i 
odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, 
Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami  przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca  
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich  materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy 

1.6.5. Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez InŜyniera. 

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 

� stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
� stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
� plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
� plan działania w związku z organizacją ruchu, 
� działania przeciwpoŜarowe, 
� działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
� zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
� działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 
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� inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

1.6.6. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do Robót od Daty przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich  elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do czasu podpisania protokółu końcowego odbioru robót . 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty 

1.6.8. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa 
drogowego 

Kontrakt przewiduje realizację robót w pasie drogowym w zakresie sieci wod-kan. Wykonawca w 
ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz 
oznakowania Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z 
właścicielem drogi oraz policją oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i 
zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza dróg) 
oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa 
drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własny staraniem, a koszty za 
wykonanie wszystkich czynności uwzględnione zostaną w cenie kontraktowej. 

1.6.9. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.6.10. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, 
których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w 
odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą 
spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót  muszą 
uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości uŜytkowe spełniające wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym . 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora  Nadzoru. Jeśli Inspektor  Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to 
zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
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zaakceptowanym przez Inspektora  Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektor  Nadzoruowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub 
ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą 
usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą przekazania placu budowy. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 



Tom 1 – Specyfikacje techniczne – Wymagania ogólne ST 00.00 str. 31/180 

Wykonanie robót budowlano – montaŜowych w budynku B budowanego szpitala w Pułtusku   

 

 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Program robót 

MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny 
z harmonogramem załączonym do Oferty. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 
 
 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót  i materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 
Wykonawca. 

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier moŜe dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
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dokumentów technicznych. 

� Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
� Polską Normą lub 

aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
� uwagi i polecenia Inwestora, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
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wykonywania Robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu Robót, 
� Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 

Inwestorowi do ustosunkowania się. 
� Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
� Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
� Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót chyba, Ŝe będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). 

6.4.2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru naleŜy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót a w 
szczególności: 

� wyniki pomiarów bezpośrednich 
� obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
� rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez InŜyniera stanowi podstawę do rozliczeń. Za Roboty nie 
odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 
realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach InŜynier moŜe wyrazić zgodę na okresowe 
płatności częściowe. 

 

6.4.3. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, 
lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną 
dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłoŜone InŜynierowi. 

Wykonawca winien przekazywać InŜynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w 
celu dokonania przeglądu. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące 
dokumenty: 

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� protokoły przekazania Terenu Budowy, 
� protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.   
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie 



Tom 1 – Specyfikacje techniczne – Wymagania ogólne ST 00.00 str. 34/180 

Wykonanie robót budowlano – montaŜowych w budynku B budowanego szpitala w Pułtusku   

 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora  Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora  Nadzoru. 

 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w 
Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 
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W zaleŜności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 
dokonywanych przez Inspektora nadzoru, Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy: 

Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 

� odbiór częściowy 
� odbiór ostateczny 
� odbiór pogwarancyjny 
� odbiór urządzeń 

8.1.1. Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie 
realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

� Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 
wykonywania robót 

� Dziennik Budowy 
� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
� Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

8.1.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić: 

� Dokumentację Projektową powykonawczą 
� Dokumentację Geodezyjną powykonawczą 
� Dziennik Budowy 
� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
� Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
� Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej i 

Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi 
� Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uŜytkowanie obiektu budowlanego wraz z 

otoczeniem. 
� Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i 

ST, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

8.1.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu waŜności gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 

8.1.4. Odbiór urządzeń 

Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących 
czynności: 

� sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu ,  
� sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami 
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technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym , a takŜe , czy w komplecie, są 
karty gwarancyjne oraz certyfikaty ,  

� oceny kosztorysowej ,  
� oceny - czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 

8.2. Etapy odbioru 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 

� odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� przejęcie odcinka lub części Robót, 
� przejęcie końcowe, 
� przejęcie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robót – wystawienie Świadectwa Wykonania). 

8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru i/lub InŜynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przeprowadzonych 
pomiarów, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez InŜyniera w 
obecności Wykonawcy. 

 

8.2.2. Przejęcie części robót 

Przejęcie części Robót dotyczy: 

� kaŜdej znaczącej części Robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 
uŜytkowana przez Zamawiającego, 

� kaŜdej części Robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub uŜytkowania przed 
zakończeniem. 

8.2.3. Przejęcie końcowe robót 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych całkowicie elementów robót zakończonych 
próbami technicznymi. 

Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
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InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych Kontraktem InŜynier wystawi Wykonawcy 
Świadectwo Przejęcia Robót podając datę zakończenia Robót, pomijając wszelką drobną zaległą 
pracę i wady, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym. 

8.2.4. Dokumenty do przejęcia końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
� Specyfikacje Techniczne, 
� uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ, 
� aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
� sprawozdanie techniczne, 
� rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót Właścicielom urządzeń, 

� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
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� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.2.5. Przejęcie ostateczne Robót (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez InŜyniera Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada InŜynierowi 
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne 
zwolnienie z zobowiązań. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 
pomocniczy do wyceny wykorzystać naleŜy Przedmiary Robót . 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

� robociznę bezpośrednią, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 
� płace personelu i kierownictwa budowy, 
� koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 

dojazdowych itp.), 
� koszty dotyczące oznakowania Robót, 
� wydatki dotyczące bhp, 
� usługi obce na rzecz budowy, 
� ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
� ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych 
Umowy ponosi Wykonawca.  

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
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wymaganych Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

 

10. Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i 
przepisów, a w szczególności: 

� Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
� Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

� Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 - Rozporządzenie ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie () 

� Dz. U. Nr 90, póz, 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie 
ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (). 

� Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (). 

� Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  

� Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

� Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
� Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. 

� Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. 

� Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
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1. WSTĘP  

10.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich .   

10.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w 
Pułtusku –Blok B  

Zakres robót objętych ST 

� Ściany działowe  z cegły dziurawki gr. 12 i 6 cm na zaprawie cementowo – wapiennej 
� MontaŜ nadproŜy prefabrykowanych L19 

10.3. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 
„Wymagania Ogólne". 

Określenia podane w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami oraz normami i 
oznaczają: 

� Robot budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem murów z cegły 
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej 

� Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania 

� Procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, gdzie, kiedy i kto wykonuje, 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona aprobatami 
technicznymi, normami i instrukcjami. 

10.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

Przy wykonywaniu robót murowych z cegły naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-
10020 (norma obowiązkowa) oraz instrukcji producentów. 

11. MATERIAŁY. 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Materiały do wykonania robót murarskich poszczególnych obiektów naleŜy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami: 

Do podstawowych materiałów naleŜą: 
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Cegła dziurawka (drąŜona) klasa 50 
� nadproŜa prefabrykowane 
� zaprawa cementowa i cementowo-wapienna, 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą odpowiadały wymaganiom norm: 

� dla cegieł budowlanych – PN-B-12050 
� nadproŜa prefabrykowane – PN-73/B-06281 (Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 

wytrzymałościowych) 
� zaprawy murarskie cementowo - wapienne– PN-65/B-14503 
� zaprawy murarskie cementowe – PN-65/B-14504 

Zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy ww norm  lub aprobatom technicznym. 

Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych. kanalizacyjnych. bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne oleje i muł. 

Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych". a w szczególności: 

� nie zawierać domieszek organicznych. 
� mieć frakcje róŜnych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 -  0.5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy 

budowlane zwykłe". Cechy fizyczne powinny odpowiadać normie PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. 

Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
InŜyniera. 

12. SPRZĘT 

Warunki ogólne sprzętu podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.3.  

Do wykonania murarskich naleŜy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera. 

Do wykonania robót murarskich naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
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� betoniarka do produkcji zapraw róŜnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej 
� wyciąg budowlany towarowy 

13. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00. “Wymagania 
ogólne”. 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót murarskich naleŜy uŜyć następujących 
środków transportu: 

� samochód wywrotka 
� samochód dostawczy 

Transport  powinien być  jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
InŜyniera. 

14. Wykonanie robót 

14.1. Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez InŜyniera. 

14.1.1. Ogólne zasady wykonywania murów z cegły 

Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych i.t.p. 

W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne i słupy.   

Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości . RóŜnica poziomów 
poszczególnych części murów z cegły nie powinna przekraczać 4,0 m. 

W przypadku konieczności zastosowania większej róŜnicy w poziomach wznoszonych murów niŜ 4 m, 
naleŜy zastosować przerwy dylatacyjne. 

Do wykonania murów z cegły kratówki naleŜy stosować zaprawy cementowo – wapienne wg projektu 
lecz nie mniejszej niŜ „3”. Zaprawy stosowane powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 
granicach zagłębienia stoŜka pomiarowego 6 ÷ 8 cm. 

Przy murowaniu cegłą suchą, cegły naleŜy polewać lub moczyć wodą. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niŜ 1 cegła muszą być wykonywane przy temperaturze 
powyŜej 00C. 

Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w temperaturze 
poniŜej 00C pod warunkiem stosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 

W zwykłych murach ceglanych jeśli nie ma szczególnych wymagań naleŜy przyjmować spoiny 
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poziome gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm). 

Ścianki działowe  murować na zaprawie cementowo-wapiennej „5” wg PN-90/B-14501. 

15. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 

15.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
InŜyniera. 

15.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

� odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
� odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kaŜdej warstwy muru 
� odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, 
� odchylenia wymiarów otworów ościeŜy 
� prawidłowość wykonania podłoŜa pod pokrycia dachowe 
� prawidłowość ułoŜenia płyt stropowych 
� ułoŜenia elementów Ŝelbetowych prefabrykowanych,  
� izolacji powierzchniowych, 

16. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest : 

� m2: ściany z cegły, na podstawie pomiaru w terenie 
� m:  ułoŜenia nadproŜy, na podstawie obmiaru w terenie 

17. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – MontaŜowych. 

17.1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

� prawidłowości połoŜenia robót w planie i przekroju 
� prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych  
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� prawidłowości wykonania murów z cegły i bloczków betonowych 
� niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 

18. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

18.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

� Prace pomiarowe i przygotowawcze 
� zakup i dostarczenie  na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów  
� wykonanie i demontaŜ rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń 
� wykonanie murów z cegły  
� wbudowanie nadproŜy prefabrykowanych 
� wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, 
� uporzadkowanie terenu robót 
� wykonanie niezbędnych pomiarów i prób 

19. Przepisy związane 

19.1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-80/B-10021 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych; Poprawki 1 B 1 2/82 poz. 12 

PN-68/B-10024 
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
PN-B-12050 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła 
PN-71/B-12008 Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana 

PN-74/B-12009 
Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny. Wspólne 
wymagania i badania 

PN-73/B-12011 Cegła kratówka wypalana z gliny 
PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 

PN-86/M-47251 
Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku 
i metody badań 

PN-90/M-47300 
Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. 
Podział i terminologia 

PN-92/M-47335 Betoniarki 
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział 
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania 
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 

PN-80/M-47345.02 
Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne wymagania i 
badania 

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i badania 

PN-M-47900-2:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe 
z rur 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
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PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 

PN-ISO 3443-4:1994 
Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 
montaŜowych i ustalania tolerancji 

PN-ISO 3443-8:1994 
Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych 

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 

 

19.2. Inne 

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Zbiór przepisów i 
wymagań. 
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20. WSTĘP  

20.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
montaŜem stolarki budowlanej . 

20.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w 
Pułtusku –Blok B  

  

20.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

� osadzeniem ościeŜnic drzwiowych stalowych, 
� osadzenia drzwi wewnętrznych drewnianych z rozszczelniaczami, 
� osadzenia drzwi poŜarowych stalowych 
� wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej PCV, 
� osadzenie parapetów wewnętrznych. 
� MontaŜem elementów ślusarskich (barierki, poręcze, przegrody stanowisk pracy itp.) 

20.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

� roboty budowlane przy wykonywaniu montaŜu stolarki budowlanej naleŜy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 

� Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
� procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

� ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanego montaŜu stolarki okiennej i 
drzwiowej. 

20.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy montaŜu stolarki drewnianej, PCV i stalowej ocynkowanej naleŜy przestrzegać zasad podanych 
w normie PN-88/B-10085/A2- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 



Tom 1 – Specyfikacje techniczne – Wymagania ogólne ST 00.00 str. 52/180 

Wykonanie robót budowlano – montaŜowych w budynku B budowanego szpitala w Pułtusku   

 

21. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji ST-
00.00 - „Wymagania ogólne". 

Materiały do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

Materiałami są: 

� ościeŜnice drzwiowe, stalowe, typowe 
� okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne, PCV, z rozszczelniaczami, o współczynniku 

przenikalności cieplnej U<1,5 W/m2K, 
� drzwi wewnętrzne poŜarowe jednoskrzydłowe,  
� drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, przeszklone, płytowe, z rozszczelniaczami,  
� drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe z rozszczelniaczami, 
� podokienniki wewnętrzne płytowe z okleina bukową 
� pianka montaŜowa. 
� Elementy ślusarki 

22. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". 

Sprzęt do wykonania montaŜu stolarki budowlanej. 

Wykonawca przystępujący do montaŜu stolarki budowlanej, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

23. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". 

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Transport stolarki budowlanej naleŜy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000 Okna i drzwi. 
Pakowanie i transport. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. PrzewoŜona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportowych naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem.  

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

� Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
� Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
� Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
� Usztywnienie bloków za pomocą progów 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłoŜu.  
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Konstrukcje ślusarskie naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy 
element powinien leŜeć na podkładach na wyrównanym podłoŜu w odległości min. 30 cm od gruntu. 

24. Wykonanie robót 

24.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów 
metalowych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania 
ogólne". 

Przed rozpoczęciem robót związanych z montaŜem elementów stolarki budowlanej naleŜy: 

� przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie 
magazynu powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna 
przekraczać 70%, 

� przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy. 

24.2. Wykonanie robót 

MontaŜ stolarki budowlanej. 

Warunki przystąpienia do robót: 

� przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy sprawdzić wymiary otworów 
� przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy sprawdzić jakość elementów i innych 

materiałów pomocniczych. 

MontaŜ stolarki drzwiowej - naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi oraz wytycznymi producenta płyt gipsowo – kartonowych w aspekcie 
wbudowywania stolarki budowlane w przegrody g-k. 

� sprawdzenie i przygotowanie ościeŜy do osadzenia ościeŜnic, 
� zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
� ustawienie i zakotwienie ościeŜy i elementów stolarki, 
� wypełnienie pianką szczeliny między ościeŜom i ościeŜnicą, 
� silikonowanie złączy, 
� usunięcie zabezpieczeń i resztek z montaŜu, 
� osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
� montaŜ parapetów. 

OścieŜnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie 
wolno uŜywać Ŝadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed 
wbudowaniem ościeŜnic naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜa lub 
zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy oczyścić i naprawić. OścieŜnice powinny być 
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach 
przenoszenia obciąŜeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane naleŜy zabezpieczyć przed 
przesunięciem się aŜ do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niŜ 
5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeŜnicy naleŜy dostosować do spodziewanej 
rozszerzalności elementu metalowego. 

OścieŜnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie 
ich murowania. 

Przy osadzaniu ościeŜnic stalowych w czasie murowania ścianki naleŜy dokładnie podeprzeć, a po 
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wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeŜnice 
powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeŜnic 
naleŜy odgiąć do poziomego połoŜenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie moŜna było je 
obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy 
w ościeŜnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproŜa nie był większy niŜ 
250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeŜnicy w wysokości otworu naleŜy 
dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeŜnicy poniŜej poziomu podłogi. 

Między powierzchnią profili ościeŜnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową naleŜy 
pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. Podczas obmurowywania naleŜy sprawdzić połoŜenie ościeŜnicy, czy nie odchyliła się 
od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy 
murarskiej jeszcze nie stęŜonej. Końcową fazę osadzania ościeŜnicy stanowi podmurowanie lub 
podbetonowanie listwy progowej. 

W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi naleŜy uszczelnić pod 
względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem 
uszczelniającym w postaci pianki. 

Osadzenie parapetów wewnętrznych. 

Osadzenie parapetów naleŜy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. NaleŜy wykuć w 
pionowych powierzchniach ościeŜy bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o 
większym wysięgu naleŜy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości 
nie większe niŜ 1,0m.  

NaleŜy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić 
parapet na piance montaŜowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów 
mające styk z ramą okienną i murem naleŜy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet naleŜy 
wsunąć we wrąb w ramie ościeŜnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. 

MontaŜ przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. 

MontaŜ ślusarki 

� Przed przystąpieniem do montaŜu ślusarki naleŜy sprawdzić 
� rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 
� wymiary gotowego wyrobu 
� prawidłowość wykonanych połączeń 
� powłoki malarskie 

Przy montaŜu ślusarki naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty 
ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.: 

� sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki 
� sprawdzenie wymiarów na budowie 
� zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montaŜu 
� wykonanie montaŜu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
� wykonanie otworów kotwiących 
� montaŜ i kotwienie ślusarki 
� naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
� usunięcie zabezpieczeń i resztek z montaŜowych 

Konstrukcję ślusarską naleŜy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej 
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wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach spawalniczych 
pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje ślusarskie powinny być 
zabezpieczone w wytwórni powłoką antykorozyjną i pomalowane proszkowo. 

MontaŜ konstrukcji naleŜy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 
elementów i całości w kaŜdej fazie. Przy montaŜu naleŜy zwrócić uwagę na kolejność montaŜu 
zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 

Wszystkie roboty montaŜowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
Kotwienie nie moŜe być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub 
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz 
elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 

MontaŜ przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. 

25. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien być zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniane: 

� jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
� prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
� sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
� pion i poziom zamontowanej stolarki, 
� wodoszczelność przegród. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od 
płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. 

RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ: 

� 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
� 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
� 3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez InŜyniera.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezaleŜnie 
od działań kontrolnych InŜyniera. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę naleŜy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia 
kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości 
wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
72/B-10180 i wytycznymi producenta okien idrzwi. 
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26. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest: 

m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościeŜnic,( okna i drzwi, ścianki aluminiowe 
oszklone) 

szt – ościeŜnice stalowe 

m – elementy ślusarki (balustrady) 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

27. Odbiór robót 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeŜeli zostały wykonane zgodnie z 
Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera.  

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki.  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

� zgodność z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
� prawidłowość montaŜu, 
� pion i poziom zamontowanej stolarki, 
� pion i poziom zamontowanego parapetu. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od 
płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. 

RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ: 

� 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
� 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
� 3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 

28. Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

� roboty przygotowawcze  
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� zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
� wykonanie montaŜu 
� uporządkowanie stanowiska robót 
� niezbędne pomiary i badania 

29. Przepisy związane 

29.1. Normy 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

29.2. Inne 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 
� Instrukcje producenta 
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30. WSTĘP  

30.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych 
malowanie ścian i sufitów  . 

30.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w 
Pułtusku –Blok B  
 

30.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową nawierzchniową nie zawierającą rozpuszczalników, 
amoniaku ani środków koalescencyjnych. 

30.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

-  roboty budowlane wykończeniowe ścian -  naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem robót malarskich oraz z wykonaniem okładzin ceramicznych zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, procedura - dokument 
zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze - 
procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe robót. 

- farby lateksowe -  farby nawierzchniowe, w których spoiwem są bardzo drobne kulki plastiku 
zawieszone w wodzie 

30.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Przy wykonywaniu robót wykończeniowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normach:  

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi, 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5 

31. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt.2. 

Zastosowane materiały: farby emulsyjne na bazie Ŝywicy lateksowej nawierzchniowe niezawierające 
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rozpuszczalników, amoniaku i środków koalescencyjnych. 

Spoiwem w farbach lateksowych są bardzo drobne kulki plastiku zawieszone w wodzie. Wybór rodzaju 
plastiku decyduje o przyszłych właściwościach farby. Rozpuszczalnikiem farby lateksowej jest woda i - 
kiedy ona wyparuje - kulki plastiku wiąŜą się ze sobą i z barwnikiem. Czas schnięcia jest uzaleŜniony 
od temperatury, wiatru i wilgotności. Normalnie czas schnięcia wynosi 1-3 godz. Po tym czasie moŜna 
malować ponownie. JednakŜe całkowite wyschnięcie farby moŜe zabrać kilka tygodni. 

Farb lateksowych uŜywa się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Produkuje się je w 
szerokiej skali: Od połysku do pełnego matu. Maję zastosowanie do malowania ścian, sufitów, podłóg i 
stolarki. 

Surowe drewno na zewnątrz budynku powinno się zawsze zagruntować farbą alkidową przed 
pomalowaniem farbą lateksową. 

Do wyróŜniających się właściwości farb lateksowych naleŜy nie wydzielanie się rozpuszczalników w 
czasie schnięcia oraz duŜa odporność na zmiany warunków atmosferycznych. 

Powłoki dyspersyjnych farb na bazie Ŝywic lateksowych nadają się do zmywania. Mają duŜą 
odporność na ścieranie i wilgoć. Farby lateksowe o podwyŜszonej wytrzymałości specjalnie 
przeznaczone do pokrywania ścian naraŜonych na zabrudzenia lub ścian w pomieszczeniach 
"mokrych", np. łazienkach czy pokojach kąpielowych. Najbardziej odporne farby akrylowo-lateksowe 
tworzą na powierzchniach ścian całkowicie niewraŜliwe na wodę i wilgoć powłoki o własnościach 
zbliŜonych do płytek ceramicznych. Ich powłoka nie jest paroprzepuszczalna. Są odporne na 
przebarwienia pod wpływem zabrudzeń, np. tłuszczem, smarem, olejem. Wykazują teŜ odporność na 
wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Zdają egzamin nawet w warsztatach czy zakładach 
przemysłowych 

32. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne pkt.3 

Wykonawca przystępujący do robót malarskich, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

33. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt.4.  

Pakowanie i magazynowanie 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

34. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt.5 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Następnie naleŜy powierzchnię 
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zagruntować. 

Przy robotach malarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  

Przygotowanie podłoŜa 

� -gruntowanie podłoŜy ścian 
� -zabezpieczenie folią powierzchni naraŜonych na zabrudzenie przy malowaniu 
� - malowanie tynków wewnętrznych 
� - usunięcie folii  

Pierwsze malowanie moŜna wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 

� - po całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych 
� - po wykonaniu podłoŜa pod wykładziny podłogowe, 
� - po usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów  

Drugie malowanie moŜna wykonać: 

� - po białym montaŜu 
� -  po ułoŜeniu posadzek 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Przy 
wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30° C oraz przeciągi. 

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 

Powierzchnie podłoŜy przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od 
lica powierzchni naleŜy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

PodłoŜa powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i 
rozwarstwień, czyste i suche. 

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna 
być nie większa niŜ 4% masy, a farbami olejno-Ŝywicznymi i syntetycznymi nie większa niŜ 3% masy. 

Malowanie farbami emulsyjnymi: 

Farbę moŜna nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoŜe przez 
uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka dezynfekującego 
grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze przed całkowitym 
wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. Do pierwszego malowania farbę 
rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po 
wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy 
temperatura otoczenia nie jest niŜsza niŜ +5°C i nie wyŜsza niŜ +30°C. Zbyt niska temperatura 
podłoŜa moŜe spowodować spękania powłoki. 

Pomieszczenia po wymalowaniu naleŜy wietrzyć 1-2 dni.  

Malowanie farbami olejnymi: 

Powłoki z farb olejnych powierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorcem - bez 
śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmienionych odcieni. 
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Powłoka powinna mieć jednolity, charakterystyczny tłusty połysk, a powłoki matowe powinny być 
jednolicie matowe lub półmatowe. 

35. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST.00.00. „ Wymagania ogólne" pkt.6 

Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane.  

W szczególności powinno być oceniane: 

- utrwalenie zagruntowanych powierzchni tynków, 

� -nasiąkliwość, 
� -wsiąkliwość, 
� -wyschnięcia, 
� -przyczepność, 
� -wygląd zewnętrzny powłok malarskich. 

Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez InŜyniera. 

Badania powłok z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 7 dniach. Powłoki z 
farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 
uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a 
powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. 

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie, przyczepność. 

36. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 

� m2: powierzchnia robót malarskich  

37. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”. 

Sprawdzeniu podlega: 

� - zgodność z dokumentacją techniczną 
� - rodzaj zastosowanych materiałów, 
� - przygotowanie podłoŜa 
� - prawidłowość i dokładność wykonania robót. 
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38. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych. 

38.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

Cena wykonania robót wykończeniowych 1 m2 powierzchni ścian : 

� sprawdzenie podłoŜy,  
� zakup i dostawa materiałów, 
� malowanie  
� prace porządkowe. 

39. Przepisy związane 

39.1. Normy 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.  

PN-69/B- 10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 

PN-67/C- 81542  Wyroby lakierowe. PrzybliŜone metody obliczania wydajności i zuŜycia.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-58/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-58/B-32250 Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów i 

zapraw 
PN-58/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań 
PN-61/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań 
PN-64/C-04411 Pigmenty. Określanie trwałości na światło 

39.2. Inne 

1. Instrukcje producenta 
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40. WSTĘP  

40.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych i zewnętrznych . 

40.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w 
Pułtusku –Blok B  

 

40.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

� siatkowanie powierzchni wewnętrznych stropu, 
� siatkowanie powierzchni zewnętrznych. 
� wykonanie tynków, których dotyczy specyfikacja - warstwę ochronna, wyrównawcza lub 

kształcująca formę architektoniczną tynkowanego elementu, do której wykonnia zostały uŜyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm. 

� wykonanie tynków zwykłych ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj 
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinno odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

� przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.1.1. 

� podłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

� tynki wewnętrzne wg technologii suchej obudowy z płyt gipsowo – kartonowych wg PN-72/B-
10122 

40.4. Określenia podstawowe 

� Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  

� roboty budowlane przy wykonywaniu tynków naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem tynków zwykłych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

� Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
� procedura - dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze - procedura moŜe być zastąpiona przez: normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

� ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych tynków. 

40.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne" pkt.1.6 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania. 
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41. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00. 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 

Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

Uwaga: 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu 
poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem : 

� spełnienia tych samych właściwości technicznych 
� przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane  
� techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) 
� uzyskania akceptacji InŜyniera budowy 

41.1. Woda 

Do przygotowywania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych 
moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

41.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych”, a w szczególności: 

� nie zawierać domieszek organicznych, 
� mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty – odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

41.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe.” 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701; 
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1997 „Cementy powszechnego uŜytku”. Za zgodą InŜyniera moŜna stosować cement z dodatkiem 
ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

41.4. Płyty gipsowo-kartonowe 

Polska norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje płyty o następujących wymiarach : 

� standardowe - grubości od 9,5 do 12,5 mm  
� pogrubione - grubości od 15 do 25 mm - stosowane na tynki ścian i sufitów, poddasza oraz na 

sufity podwieszane w pomieszczeniach, w których wymagana jest większa wytrzymałość, 
sztywność oraz odporność na uszkodzenia, na przykład tam, gdzie na ścianach ma być ułoŜona 
glazura;  

� cienkie elastyczne - grubości 6 i 6,5 mm - do wyginania na sucho, idealne do krzywych 
powierzchni o małych promieniach;  

� ogniochronne - z gipsowym rdzeniem zawierającym włókna szklane - stosowane do dodatkowego 
zabezpieczenia przeciwpoŜarowego ścian, sufitów, słupów i dźwigarów;  

� impregnowane (wodoodporne) - z gipsowym rdzeniem zawierającym dodatki opóźniające 
wchłanianie wody - przeznaczone do pokrywania ścian i sufitów w pomieszczeniach o 
podwyŜszonej wilgotności, na przykład w kuchniach, łazienkach;  

� ogniochronne impregnowane - łączące zalety dwóch ostatnich płyt.  

GKB płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niŜ 
70 % (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, 
którego powierzchnia i krawędzie wzdłuŜne pokryte są kartonem. Płyty tego typy stosowane są jako 
okładziny ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk. 

GKBI płyta impregnowana o podwyŜszonej odporności na działanie wilgoci, którą moŜna stosować 
w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70 %, a nie jest 
wyŜsza niŜ 85 % (okres podwyŜszonej wilgotności w ciągu doby nie powinien przekraczać 10 
godz.).Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10 % poprzez dodatek środków hydrofobowych do 
rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest 
niebieski). Płyty tego typu stosowane są w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o 
podwyŜszonej wilgotności powietrza jako podłoŜe dla płytek ceramicznych. 

GKF płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek 
odcinków włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o 
wilgotności względnej nie większej niŜ 70 % (napisy czerwone). 

GKFI płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt GKF i GKBI (napisy 
czerwone), z rdzeniem impregnowanym środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem szklanym, co 
zapewnia opóźnione i zmniejszone wchłanianie wilgoci. Stosowane w łazienkach czy teŜ kuchniach i 
innych pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70 %, w których dodatkowo istnieją wymagania 
ochrony przeciwpoŜarowej. Płyty typu NIDA Woda Ogień moŜna stosować w pomieszczeniach o 
wilgotności względnej do 70 %, a okresowo (do 10 godz. na dobę) o podwyŜszonej wilgotności 
względnej powietrza do 85 %. 

Odmiany krawędzi płyt g-k 

PodłuŜne krawędzie płyt obłoŜone kartonem mogą być róŜnie kształtowane w zaleŜności od 
przeznaczenia, sposobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje następujące rodzaje 
krawędzi : 
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KS – Płyty o krawędzi spłaszczonej przystosowane są do ukrycia styków pomiędzy płytami, wymagają 
stosowania systemowych mas szpachlowych oraz taśmy zbrojącej spoiny. 

KPOS – Płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane są do szpachlowania styków 
pomiędzy płytami, mogą być spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z taśmą zbrojącą 
spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez 
taśmy. 

KP – Płyty o krawędzi prostej przeznaczone są do układania na styk bez szpachlowania ich połączeń. 

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawędzi. Do spoinowania krawędzi poprzecznych (ciętych) 
naleŜy zawsze stosować systemową masę szpachlową wraz z taśmą zbrojącą spoiny. 

41.5. Klej gipsowy 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące kleje gipsowe: 
Ansentzgips NIDA60, Ansentzgips NIDA120, „T”, „T Plus”, „ISOCOL”. Termin waŜności i warunki 
stosowania podane są przez producenta „Lafarge” NIDA GIPS na opakowaniach. 

42. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne" 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się  moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

� mieszarki do zapraw, 
� agregatu tynkarskiego,  
� betoniarki wolnospadowej,  
� pompy do zapraw, 
� przenośnych zbiorników na wodę 

43. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Zasady postępowania z płytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego 
montaŜu. 

� Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio 
przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych 

� Płyty g-k powinny byś składowane na płaskim podłoŜu (najlepiej palecie) lub na podkładkach 
drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm. Uwaga: nacisk 50 standardowych płyt g-k na 
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podłoŜe to około 5,65 kN m2. 
� Plyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe naleŜy chronić przed wilgocią. Nie wolno stosować 

płyt g-k zamoczonych i zawilgoconych. 
� Płyty wilgotne naleŜy suszyć pojedynczo ułoŜone na plaskim podłoŜu. Produkty gipsowe (płyty, 

klej gipsowy, masa szpachlowa) naleŜy przechowywać w suchych pomieszczeniach.  
� Badania wykazały, Ŝe zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści 

się pomiędzy 40 i 70 % wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od + 5 
C do maksymalnie + 40 st.C. Po montaŜu systemy z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy chronić 
przed długotrwałym działaniem wilgoci 

44. Wykonanie robót 

44.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur". 

Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

44.2. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜa  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy PN-70/B-10100p.3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych: 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

44.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
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Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzuć tynków wewnętrznych 
naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraŜonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w 
proporcji 1:1:2. 

44.4. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach 
murowanych 

MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 

Przy montaŜu płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze", 

Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 

Elementami wiąŜącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są 
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 

44.4.1. Przygotowanie podłoŜa: 

� podłoŜe powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, stare powłoki 
malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 

� przed przystąpieniem do montaŜu płyt, podłoŜe skropić obficie wodą, zbyt suche podłoŜe, 
szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i 
odpadanie, 

� dla podłoŜa nienasiąkliwego naleŜy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

44.4.2. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłoŜenia ma na swym 
licu odchyłki do 20 mm/mb, naleŜy ją zniwelować przed rozpoczęciem montaŜu płyt. Niwelacji 
powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w 
rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 
cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany moŜna przystąpić do 
właściwego przyklejania płyt. 
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Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliŜu miejsca jej zamontowania. 
Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary. ale naleŜy je układać gęściej. Grubość 
naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niŜ grubość przygotowanych marek. Płytę z 
naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować połoŜenie płyty. 
czyli dosunąć ją do krawędzi juŜ zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę 
(najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm). doprowadza się do 
dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 

MoŜna teŜ stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 
pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach). gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na 
nią zaczynem. 

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuŜszymi krawędziami. Wskazane 
jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu. następnie 
wspólne regulowanie ich połoŜenia. 

44.4.3. Klejenie płyt na styk do podłoŜa 

W przypadku. gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłoŜenia są równe, o odchyłce do ok. 3 
mm/mb. moŜna zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak 
opisano w pkt. 5.3.4.. na ułoŜoną licem do podłogi płytę nakłada sięcienką warstwę klejącą. Warstwę 
tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłoŜony pasami wzdłuŜ 
dłuŜszy.ch krawędzi płyt. Klej gipsowy uŜyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki. co 
ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoŜa. 

44.4.4. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 

Przy nierównym podłoŜu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 
(zamurowane otwory). moŜe zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy 
pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, 

odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy 
montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy 
gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. 

Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoŜa przystępuje się do klejenia 
płyt sposobem opisanym w pkt. 5.4.3. 
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44.4.5. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

44.4.5.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 

Murowane ściany moŜna obłoŜyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. 
Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoŜa przy pomocy kołków 
rozporowych. Odległości między listwami są uzaleŜnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty. 

� Dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm 
� Dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 mm 

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada 
się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany 
(grubość wełny). MoŜna to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew 
drewnianych. 

Ruszt drewniany moŜe być wykonany równieŜ w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o 
przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy uŜyciu specjalnych łączników. Rozstaw 
między listwami - 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. 

T ego typu połączenie rusztu z podłoŜem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia 

się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta moŜe 
jeszcze zostać podwyŜszona przez podłoŜenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi teŜ obecność wełny mineralnej. 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja równieŜ obecność wolnej przestrzeni powietrznej między 
wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

44.4.5.2. Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny g-k moŜna wykonać na kilka sposobów przy uŜyciu: 

� Profili stosowanych do budowy ścian działowych bez kontaktu z osłon ścienną 
� Profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoŜa uchwytami typu ES 
� Profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoŜa elementami łączącymi ES 

45. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne". 

45.1. Kontrola jakości wykonania tynków zwykłych 

45.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

45.1.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
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� Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez InŜyniera. 

45.1.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 
p. 4.3. i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

� zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
� prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
� mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
� przyczepności tynków do podłoŜa, 
� grubości tynku, 
� wyglądu powierzchni tynku, 
� prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
� wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

45.2. Kontrola wykonania okładzin z płyt g-k 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt g-k powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt 
gipsowo- kartonowych”. W szczególności powinna być oceniana: 

� Równość powierzchni płyt 
� NaroŜniki i krawędzie (sprawdzenie czy nie ma uszkodzeń) 
� Wymiary płyt (zgodne z tolerancją) 
� Wilgotność i nasiąkliwość 
� ObciąŜenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 

Warunki badań płyt g-k i innych materiałów naleŜy wpisć do dziennika budowy i akceptowane przez 
InŜyniera. 

46. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.  

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tych nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeŜeli kaŜda z nich 
jest mniejsza niŜ 0,5 m2. 

� Ilość tynków w m2 określa się na podstawie pomiaru w terenie 

47. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne".. 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych i 
okładzinowych. 

JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i 
umyć wodą. 



Tom 1 – Specyfikacje techniczne – Wymagania ogólne ST 00.00 str. 77/180 

Wykonanie robót budowlano – montaŜowych w budynku B budowanego szpitala w Pułtusku   

 

� Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 5, dały pozytywne wyniki. 

� JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W 
takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
o Tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
o JeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
o W przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

47.1. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
� pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 

pomieszczeniu, 
� poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

� wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 

� trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
� ocenę wyników badań, 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
� stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

47.2. Odbiór okładzin g-k 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki 

Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche 

tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podłoŜa. 

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,  
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e. wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe. poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych 
w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy przeprowadzać za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki po-
wierzchni są podane w poniŜszej tabeli. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
powierzchni suchego 

tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi 
od linii prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

nie większa niŜ 2 
mm i w liczbie nie 
większej niŜ 2 na 
całej długości łaty 

kontrolnej o długości 
2 mb 

nie większe niŜ 1,5 mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 mm 

wysokości oraz nie więcej niŜ 4 
mm w pomieszczeniach powyŜej 

3,5 m wysokości 

nie większe niŜ 2 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niŜ 3 mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niŜ 2mm 

48. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne"  

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku i okładziny g-k według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� przygotowanie zaprawy, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
� ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na  wysokości  

do 4 m, 
� przygotowanie podłoŜa, 
� siatkowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, 
� umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
� osiatkowanie bruzd, 
� wykonanie tynków, 
� reperacja tynków po dziurach i hakach, 
� przyklejenie pasków z płyt g-k do podłoŜa 
� przyklejenie płyt do podłoŜa wraz z przycięciem i dopasowaniem 
� zaszpachlowanie połączeń i styków ze ścianami i stropami 
� zabezpieczenie spoin taśmą papierową 
� szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
� likwidację stanowiska roboczego. 
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49. Przepisy związane 

49.1. Normy 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999   Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

49.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki” wyd. ITB – 2003 r. 

Informator - Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - 
Kraków 1996 r. 

Instrukcja montaŜu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 
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50. WSTĘP 

50.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych rastrowych z wypełnieniem płytami. 

50.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w 
Pułtusku –Blok  

50.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie montaŜu sufitów 
rastrowych występujących w na wszystkich kondygnacjach o podziale: 

� 60x60cm (pomieszczenia ) 

Określenia uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie moŜe przenosić 
Ŝadnych innych obciąŜeń poza cięŜarem własnym. 

Konstrukcja nośna -lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych 
(zbierających obciąŜenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile 
nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, 
łączniki) 

Zawiesie - element przenoszący obciąŜenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do 
elektów konstrukcyjnych budynku I budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający stabilność 
geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciąŜeń z sufitu podwieszonego na elementy 
konstrukcyjne budynku/budowli. 

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zaleŜności od 
przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z 
konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających. 

50.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Prace powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań 
niniejszej ST. 

Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku 
Budowy, potwierdzonym przez InŜyniera. 
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51. MATERIAŁY 

UWAGA 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu 
poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

� dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 

� spełnienia tych samych właściwości technicznych 
� przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania) 
� uzyskaniu akceptacji projektanta InŜyniera budowy 

51.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Dźwiękochłonne płyty np. ROCKFON są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie konstrukcji 
nośnej sufitów podwieszonych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie wynikającym z 
właściwości technicznych. 

Płyty ROCKFON objęte Aprobatą Techniczną AT -15-3485/2003, mogą być stosowane w sufitach 
spełniających funkcje dźwiękochłonne. 

Płyty ROCKFON , objęte Aprobatą Techniczną AT -15-3485/2003, mogą być stosowane w 
pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 100% i temperaturze do +35°C. 

Płyty nie mogą przenosić dodatkowych obciąŜeń, oprócz cięŜaru własnego. Ze względu na emisję 
fenolu i formaldehydu płyty ROCKFON, objęte Aprobatą Techniczną AT-15-3485/2003, mogą być 
stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B według Zarządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 
231). 

Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/2478/01/2002, płyty ROCKFON odpowiadają 
wymaganiom higienicznym 

Rozpakowanie 

Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze 
podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze uŜywać czystych rękawiczek podczas montaŜu 
(np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem. 

51.2. Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszonych 

 

 Poz Właściwości Wvmaoania Metodv badań 
 1 2 3 4 
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 1 Wygląd powierzchnie równe, o jedno- 
rodnej barwie i fakturze, bez 
plam i pęcherzy; powierzchnia 
licowa oklejona welonem z 
włókna szklanego i pokryta 
farbą; krawędzie boczne wa 
rys. 1 + 4 

p.5.6.1 

2 Dopuszczalne wady 
kształtu: 
- płaskości , mm 
- prostokątności, mm 

 
 
<=1 
<= 1 na dłuności 1000mm 

 
 
 
PN-EN 825:1998 
PN-EN 824:1998 

3. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów nominalnych oraz 
grubości płyt, mm: 
- długości 
- Szerokości 
- grubości 

 
 
 
± 2,0 
± 1,0 
± 1,0 

 
 
 
PN-EN 822:1998 
PN-EN 822:1998 
PN-EN 822:1998 

4. Gęstość pozorna rdzenia z 
wełny mineralnej, kg/m3 

Wg tab. Pkt 1 - 3 PN-EN 1602:1999 

5. Sorpcja i desorpcja .pary 
wodnej,% wagowo: 

- sorpcja pary wodnej po 24 
h przechowywania próbek w 
powietrzu o temp. +35°C i 
wilgotności względnej 98% 

- desorpcja pary wodnej po 
24 h przechowywania 
próbek w powietrzu o temp. 
+23°C i wilgotności 
względnej ;50% 

 

 
 
 
<= 5,0 
 
 
 
 
 
>= 0,5 

Badanie sorpcji wilgoci polega a 
ustaleniu masy pary wodnej 
wchłoniętej przez próbki, 
przechowywane przez 2, 4 i 24 h, w 
temperaturze +35 :!: 2°C i 
wilgotności względnej powietrza 98 
(+2/-5)% -według p. 2, w stosunku 
do masy próbek w stanie suchym 
(wysuszonych do stalej masy). 
Badanie desorpcji wilgoci płyt 
polega na ustaleniu masy pary 
wodnej wydzielonej przez próbki jw. 
(po badaniu sorpcji wilgoci) w ciągu 
24 h i 48 h, w warunkach 
laboratoryjnych (temperatura +22°C 
i wilgotność względna powietrza 
50%), w stosunku do masy próbek w 
stanie zawilgoconym. Badania 
naleŜy wykonywać na próbkach o 
wymiarach 100 mm x 100 mm x 
grubość płyty, wysuszonych do wagi 
stalej w temperaturze +35°C. Próbki 
naleŜy mierzyć z dokładnością do 
0,1 mm i waŜyć z dokładnością do 
0,01 g. Sorpcję i desorpcję pary 
wodnej naleŜy obliczać w 
procentach wagowo z dokładnościa 
do 0,01 %. 
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6. Stabilność wymiarowa, %, 
po 48 h w temp+350C i 
wilgotności 

<= 1,0 

 

PN-EN 1604+AC:1999 

 

7. StęŜenie naturalnych 
pierwiastków 
promieniotwórczych 

- współczynnik f1 

- współczvnnki f2 Bq/kg 

<= 1,0 Instrukcja ITB Nr 234/95 

8. Strumień emisji 

- fenolu 

- formaldehydu 

 

 

<= 20 

<= 50 

Sprawdzenie emisji fenolu naleŜy 
wykonywać oznaczając pary 
wydzielające się z wyrobu, metodą 
chromatografii gazowej z 
wzbogaceniem próbki. Badanie 
emisji formaldehydu polega na 
wydzieleniu formaldehydu z próbki 
powietrza pobranej metodą 
absorpcji w wodzie destylowanej. 
StęŜenie formaldehydu w próbce 
wody oznacza się metodą 
kolorymetryczną (powstawanie 
barwnego produktu reakcji 
formaldehydu z rozaniliną i 
siarczanem sodowym). 

9. Klasyfikacja ogniowa w 
zakresie i niepalne 
niepalności na podstawie 
badań ciepła spalania i 
niepalności 

niepalne UA GS V11.07/2001 

PN-EN IS01716:2002 

PN-93/B-02862 

52. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00 "Wymagania ogólne". 

52.1. Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania sufitów podwieszonych. 

W związku z tym, iŜ do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie 
specjalistycznego sprzętu jedynie proste i nie zasilane energią elektryczną lub innymi mediami 
narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iŜ do zapewnienia 
bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP. 

52.2. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych 

52.2.1. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 

NoŜe -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty 

Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
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52.2.2. Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 

Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaŜ zawiesi do elektów 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 

Narzędzia do instalacji zawiesi - noŜyce do drutów 

Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 

NoŜyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 

Podesty robocze (w zaleŜności od wysokości podwieszenia) 

Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noŜnej ( w zaleŜności od wielkości i stopnia 
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) 

linki murarskie 

53. TRANSPORT 

Ogólne zasady obmiaru transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 
uderzane przez inny ładunek. 

Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 

53.1. Składowanie 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio naraŜone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłoŜu, aby nie były naraŜone na zamoczenie, zalanie 
oraz na Ŝadne uszkodzenia mechaniczne. CięŜkie lub ostre przed- mioty nie powinny być 
umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 

54. WYKONANIE ROBÓT 

Zalecane jest uŜywanie rękawiczek podczas montaŜu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego 
noŜa. Widoczne płaszczyzny przecięcia naleŜy pomalować farbami do malowania brzegów. 

Odcięte brzegi pomalować. Do malowania brzegów uŜywać farby do malowania brzegów firmy 
zalecanej przez producenta systemu. 

Renowacja powierzchni 

Większość akustycznych sufitów podwieszanych moŜe być malowana farbami akustycznymi 
zalecanymi przez producenta systemu, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocą rozpylacza o 
odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Nie naleŜy ściągać poprzedniej 
warstwy farby. Mocno wyblakłe płyty powinny być zastąpione nowymi. Odbarwienia spowodowane 
wodą powinny być odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywającymi, aby nie 
wystąpiły ponownie. Powierzchnia z nałoŜonymi farbami akrylowymi nie powinna przekraczać 5% 
całej powierzchni sufitu, aby zachował on właściwość pochłaniania dźwięku. Jednokrotne 
pomalowanie powierzchni płyt akustycznych zmniejsza ich zdolność pochłaniania dźwięku o ok. 10%. 
Ponadto powierzchnia wszystkich płyty po pomalowaniu moŜe się róŜnić od powierzchni oryginalnej. 
KaŜda kolejna warstwa farby nałoŜona na płyty redukuje ich zdolność pochłaniania dźwięku. W celu 
sprawdzenia reakcji płyt la farbę, przed pomalowaniem białego sufitu naleŜy pomalować i pozostawić 
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do wyschnięcia jedną płytę. W przypadku, kiedy efekt Państwa zadowala, noŜna przystąpić do 
malowania pozostałych płyt. 

54.1. WSKAZÓWKI MONTAśOWE 

54.1.1. Wykończenia przyścienne 

Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 

Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym 
poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. NaleŜy się 
upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają. a takŜe czy listwa nie jest 
skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego naleŜy uŜyć moŜliwie najdłuŜszych 
listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm. 

Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami pionowymi 

UŜycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. NaleŜy 
ją zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. Firma Rockfon moŜe dostarczyć 
szczegółowych informacji dotyczących łukowatych listew na zamówienie 

NaroŜniki 

Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle dopasowane na 
wszystkich połączeniach naroŜnych. Połączenia na wewnętrznych naroŜnikach przy uŜyciu 
metalowych listew mogą się nakładać, jeŜeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 

54.1.2. Konstrukcja nośna 

JeŜeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, 
gdzie to moŜliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. 

Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu 
(lub inne konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych 
systemu w rozstawie 1200 mm. 

Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokości i 
wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami p nośnymi powinny być naprzemian ległe (nie mogą 
znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w 
odległości 150 mm od punktu rozpręŜenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka 
od ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby 
utrzymać 2 cięŜar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych F zarówno nad jak i 
podwieszonych pod konstrukcją sufitu. 

Siatka modularna 1200x1200 mm 

NaleŜy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy ( profilami nośnymi w odstępie 1200 mm.  

Siatka modularna 1200x600 mm 

NaleŜy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy profilami nośnymi w odstępie 600 mm. 

Siatka modularna 600x600 mm 

Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm. Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600mm) 
równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 
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1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm. 

54.1.3. MontaŜ płyt 

Zalecane jest uŜywanie rękawiczek podczas montaŜu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego 
noŜa. Widoczne płaszczyzny przecięcia naleŜy pomalować farbami do malowania brzegów. 

54.1.4. Odporność na korozję 

System montaŜu gwarantuje długą Ŝywotność sufitu. JednakŜe jest on równieŜ dostępny w specjalnej 
wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do stosowania w wilgotnym środowisku, np. 
nad basenami. 

54.2. Akcesoria 

54.2.1. Klipsy mocujące 

Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających je przed 
przemieszczeniem się odpowiednich do zastosowania z poszczególnymi produktami mogą być uŜyte 
w systemie montaŜu. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, 
halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach naraŜonych na róŜnice ciśnienia powietrza 
pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. MontaŜ klipsów 
jest równieŜ zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt uŜywa się wody pod ciśnieniem. 
Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm. 

54.2.2. Zawiesia 

Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. Regulowane 
zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich 
niŜsze końce były umieszczone w tym samym kierunku. 

54.3. Mocowanie do stropu 

Elementy (śruby, wkręty, kolki) słuŜące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u 
specjalistycznych dostawców. NaleŜy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ 
mocowania oraz upewnić się, Ŝe posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 

54.4. POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 

54.4.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: 

Odkurzanie: uŜywać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką, 

Ścieranie na mokro: ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, 
nasączonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami dezynfekującymi - 
współczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1:100. 

Czyszczenie pianą: nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. Następnie 
delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką. 

NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie chloru i 
jego pochodnych. 

Podstawowe zasady eksploatacji: 
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Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś płyty 
wypełniające nie mogą przenosi Ŝadnych dodatkowych obciąŜeń poza cięŜarem własnym. 
Podwieszanie dodatkowych elementów moŜe być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji nośnej 
sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszonego. 

54.5. Usuwanie usterek: 

Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące 
pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony został 
zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa 
oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy naleŜy 
wymienić bezwzględnie na nowe, poniewaŜ to właśnie konstrukcja nośna zapienia stabilność i 
niezmienność geometryczną ustroju, jaki jest sufit podwieszony. 

55. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Kontroli podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne. 

55.1. Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

� Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją projektową 
� Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową 
� Sprawdzenia poprawności wykonania sufitu 
� Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montaŜowa <= +/- 1 mm na długości 5m 
� Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
� Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
� Kontroli instalacji i prawidłowego wykowania innych elementów / instalacji wybudowanych w 

strukturę sufitu podwieszonego 

55.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

W czasie budowy naleŜy prowadzić bieŜąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu 
podwieszonego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie 
mogą być stosowane. 

56. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest w zaleŜności od przyjętego systemu rozliczania: 

m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu wraz z konstrukcją nośną, zawiesiami, płytami 

Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera. 

57. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Odbioru podano w ST-00.00 . Wymagania ogólne". 

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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58. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót 

Cena jednostki obmiarowej uwzględnia: 

� prace pomiarowe, roboty przygotowawcze 
� wykonania tymczasowych rusztowań wykonanie badań i pomiarów. 
� zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
� wykonanie montaŜu 
� uporządkowanie stanowiska robót 
� niezbędne pomiary i badania 

59. PRZEPISY ZWIĄZANE 

AT-15-3485/2003 Warszawa 
2003 

Aprobata Techniczna ITS .Dźwiękochłonne płyty Rockfon do 
sufitów podwieszonych. -ITS 

PN-EN ISO 1716:2002 (U)  
Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła 
spalania 

PN-EN ISO 11654: 1999  
Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne uŜywane w budownictwie. 
Wskaźnik pochłaniania dźwięku 

PN-EN 20354:2000  Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 

PN-EN 1602: 1999  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości 
pozornej 

PN-EN 1604+AC: 1999 
warunkach 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności 
wymiarowej w określonych temperaturowych i wilgotnościowych 

PN-EN 822:1998 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i 
szerokości 

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości  

PN-EN 824:1998  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
prostokątności 

PN-EN 825: 1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 

PN-93/S-02862 
Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Metoda badania 
niepalności materiałów budowlanych 

UA GS V11.07/2001 
Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów 
wielowarstwowych w zakresie niepalności 
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60. WSTĘP 

60.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu okładzin ściennych i podłogowych. 

60.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w 
Pułtusku –Blok B  

60.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

� Licowanie ścian płytkami 
� Wykonanie posadzek z płytek gresowych wykończonych cokolikami 
� Wykonanie posadzek przy uŜyciu wykładzin PCV 

60.4.  Określenia podstawowe 

Pod względem konstrukcji podłogi rozróŜniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. PodłoŜem, 
na którym są układane, moŜe być strop międzykondygnacyjny lub ułoŜona na gruncie płyta betonowa. 
Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z trzech podstawowych elementów: 
podkładu (często nazywanego podłoŜem), warstw izolacji (często kilku i o róŜnych zakładanych 
funkcjach) i posadzki. 

1. Podkład (podłoŜe) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie 
obciąŜeń uŜytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) 
budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu 
warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleŜności od połoŜenia funkcję podkładu wypełnia strop lub 
materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). 

2. Izolacje podłogowe dzielimy w zaleŜności od funkcji, jaką mają spełnić. NaleŜą do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdŜwiękowa. 

3. Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką 
wykonywaną z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w 
efekcie zachodzących w niej procesów wiązań chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy - 
przypadek szczególny). WyróŜnia się równieŜ systemy suchych jastrychów podłogowych. - 
technologia ich wykonania polega na łączeniu klejowym i mechanicznym (wkręty) płyt włókno-
gipsowych, są one lŜejsze od jastrychów wykonywanych na mokro i pozwalają na szybsze 
kontynuowanie dalszych robót. 

4. Oprócz tego stosuje się wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypełniaczami 
mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w 
ilości ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostępne są takŜe konfekcjonowane w postaci suchej 
mieszanki jastrychy samopoziomujące: anhydrytowe lub zawierające w swoim składzie gipsy 
syntetyczne. 

5. Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyŜej w definicjach) 
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków 
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzyma/ościowych, 
przeciwpoŜarowych, termicznych, akustycznych a takŜe tworzących płaszczyznę (podbudowę) 
pod warstwę uŜytkową czyli posadzkę. 

6. Posadzka jest uŜytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST 00.01.00 "Wymagania ogólne". 



Tom 1 – Specyfikacje techniczne – Wymagania ogólne ST 00.00 str. 95/180 

Wykonanie robót budowlano – montaŜowych w budynku B budowanego szpitala w Pułtusku   

 

60.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne"". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

61. MATERIAŁY 

UWAGA 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu 
poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu na produkt ach innych producentów) pod 
warunkiem: 

Spełnienia tych samych właściwości technicznych Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie 
(dane techniczne. Atesty, dopuszczenia do Stosowania) . A w szczególności specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót Budowlanych dla zamiennego rozwiązania) uzyskaniu akceptacji 
projektanta InŜyniera budowy 

Materiały: 

� płytki ceramiczne ścienne 
� - zaprawa klejowa, 
� zaprawa fugowa 
� płytki gresowe podłogowe 
� profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych aluminiowe 
� Wykładziny PCV powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-76/B-04270 

Wykładziny podłogowe. Badania techniczne  
� listwy przyścienne PVC  
� materiały pomocnicze i montaŜowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montaŜu 

61.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Przed wykonaniem posadzki naleŜy określić wymaganą przez producenta materiałów lub normy i 
sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka, a ponadto przy 
wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takŜe wilgotność podkładu. 

Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Przy wykonywaniu okładzin ścian z płytek naleŜy - PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych 
ceramicznych. wymagania i badania przy odbiorze. 

Płytki ceramiczne, wykładziny i akcesoria muszą być dostarczone w najwyŜszej kategorii jakości 
producenta. 

62. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca przystępujący do licowania ścian i wykonania posdzek, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego 
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63. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.  

64. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

64.1. Okładziny ceramiczne 

Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne i budowwlane wykończeniowe bez robót malarskich. 

Przed rozpoczęciem prac naleŜy dokonać odbioru podłoŜa w szczególności naleŜy sprawdzić: 

� nośność 
� stabilność 
� czystość 
� równość 
� nienasiąkliwość 

Przy wykonywaniu okładzin z płytek naleŜy przestrzegać zasad podanych w PN-75/B-10121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wykonanie okładzin ściennych z płytek obejmuje: 

� - sprawdzenie podłoŜy, 
� - ułoŜenie płytek na klej, 
� - spoinowanie płytek 
� - oczyszczenie płytek. 

Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach. 

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian naleŜy sprawdzić jakość podłoŜa zarówno 
pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian. 

Dla ścian w pomieszczeniach mokrych naleŜy sprawdzić jakość wykonania izolacji. 

NaleŜy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. 

Płytki naleŜy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścina) miały wymiar 
większy niŜ połowa płytki. 

Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze 
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spoinami podłogowymi. 

Okładziny ceramiczne na w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej. 
Warstwa kleju pod płytki nie moŜe zawierać pustych miejsc. Spoiny na styku ściana/ściana oraz styki z 
elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. 

64.2. Podłogi 

Wykonywanie warstw podkładowych 

Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. 
Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i 
gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu naleŜy ustalić połoŜenie gómej powierzchni 
posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 

Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 

� na podłoŜu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie 
izolacji przeciwwilgociowej, ułoŜonej na podłoŜu, 

� na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułoŜonej na stropie (podkład 
pływający). 

Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego Ŝwiru 
lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1 :4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 30-40 
mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi 
wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład naleŜy zwilŜać wodą w 
celu naleŜytego związania i stwardnienia. WzdłuŜ ścian w pomieszczeniach długich lub duŜych naleŜy 
wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po 
uplywie 6 tygodni od ułoŜenia jest na tyle suchy, Ŝe umoŜliwia wykonanie posadzki Podkład betonowy 
moŜe - w uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę. 

Podkłady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje się z zaczynu gipsowego lub gipsobetonu 
(mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wiąŜe, wymaga wygładzenia powierzchni 
szpachlówką gipsową nakładaną warstwą grubości 2-3 mm. Podkłady estrichgipsowe mają wyŜszą 
wytrzymałość na ściskanie i zginanie niŜ gipsowe, są łatwiejsze w wykonaniu z powodu wolniejszego 
wiązania. Podkłady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje się grubości ok. 40 mm. 

Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w 
skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymałość na ściskanie> 20 
MPa, a na zginanie> 4,5 MPa; moŜe być stosowany w budynkach mieszkalnych i uŜyteczności 
publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg 
pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Zaletą jego jest szybki czas wiązania. Po 
wykonaniu podkładu moŜe odbywać się na nim ruch pieszy juŜ po 6 godzinach. Wadą jest 
ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię 
podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię. 

Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych 

Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoŜa nie jest płaszczyzną 
poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku 
objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 do 1 :4. MoŜna stosować równieŜ zaprawę 
polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo wspomnianą wyŜej 
mieszankę samopoziomującą. 

Warstwy izolacyjne, w zaleŜności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: przeciwwilgociowe, 
parochronne, wodoszczelne, ciepłochronne, przeciwdźwiękowe. 
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Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłoŜach leŜących bezpośrednio na gruncie w celu 
zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową. 

Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach 
występują znaczne róŜnice temperatury, wilgotności i pręŜności pary wodnej. 

Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga moŜe być naraŜona na 
zalewanie wodą. 

Izolacje cieplne wykonuje się w podłogach usytuowanych na podłoŜu leŜącym bezpośrednio na 
gruncie. 

Izolacje przeciwdźwiękowe wykonuje się w konstrukcjach podłóg na stropach międzypiętrowych i 
zaleŜą one od rodzaju i masy stropu. 

64.2.1. Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, gresu i klinkieru) 

Posadzki z płytek terakotowych mocowane są klejem lub zaprawą cementową, najczęściej na cienkiej 
spoinie grubości od 3 do 6 mm, w zaleŜności od wielkości płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub 
zaprawy na podłoŜu rozprowadza się ją szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 mm. 

Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i 
mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki tarakotowe. 

Wykończenie „ściana – podłoga” 

Posadzki z płytek ceramicznych wykończyć płytkami cokołowymi. Wykonanie cokolików jak okładziny 
ścienne. Spoiny na styku ściana/podłoga spoinować fugą silikonową. 

64.2.2. Wykonywanie posadzek posadzki z PVC 

Zgodnie z instrukcją instalacji wykładzin podłoŜa betonowe muszą spełniać następujące warunki: 

� czyste 
� odpowiednio twarde i stabilne wymiarowo 
� gładkie 
� permanentnie suche - jedyny wiarygodny pomiar wilgotności podłoŜa przy uŜyciu aparatu CM – 

maksymalna dopuszczalna wilgotność dla wykładzin np. Marmoleum/Artoleum wynosi 3% 
(wagowo). 

Podczas przygotowania podłoŜa pod wykładziny elastyczne uŜywa się mas wyrównujących, których 
producenci zalecają jeszcze niŜszą dopuszczalną wilgotność (2,5%) przy której moŜna taką masę 
wylewać. 

Nie zastosowanie się do powyŜszych wymagań spowoduje nieprawidłowości w instalacji wykładziny 
co w konsekwencji moŜe doprowadzić do jej zniszczenia i konieczności ponownej instalacji. 

Posadzki z PVC mogą być wykonane z płytek lub wykładzin rulonowych. 

Posadzki z płytek PVC układane są przede wszystkim na monolitycznych podkładach cementowych 
lub gipsowych na gładką powierzchnię (z warstwą wygładzającą). Płytki mocuje się za pomocą kleju 
dyspersyjnego lub kontaktowego. Temperatura układania pokojowa, powyŜej 15°C. Posadzka moŜe 
być uŜytkowana po 24 godzinach od ułoŜenia. Z płytek PVC moŜna wykonywać posadzki 
antypoślizgowe, antyelektrostatyczne z izolacją akustyczną. 

Posadzki z wykładzin rulonowych z PVC stosowane są jako jednorodne i z warstwą izolacyjną 
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spienioną. Wykładziny mogą być układane na podłoŜu betonowym z masy samopoziomującej. 
Wykładzinę mocuje się za pomocą klejów dyspersyjnych (wykładziny o powierzchni do 20 m2 moŜna 
układać za pomocą taśm dwustronnie klejących). UŜytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku 
zapachu. 

Zaleca się uŜywanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w naroŜnikach. 
Dopasowanie, cokoliki, naroŜniki - szczegóły - wg opisu technologicznego układania wykładziny. 

Arkusze wykładziny naleŜy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Gdy sznur jest 
nadal ciepły, naleŜy ściąć jego nadmiar noŜem półksięŜycowym z uŜyciem płytki dystansowej. 

Frezowanie i spawanie naroŜy i złączy naleŜy wykonać po wyschnięciu kleju. W naroŜnikach 
wewnętrznych i zewnętrznych naleŜy uŜyć do spawania zgrzewarki termicznej z końcówką do 
zgrzewania sznurowego. 

Do frezowania wszystkich złącz naleŜy stosować frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. DuŜe 
powierzchnie moŜna frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć 
przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i 
wygładzającą. Wyfrezować rowek pomiędzy dwoma arkuszami wykładziny: - szerokość frezowania: 
max. 3,5 mm; głębokość frezowania: max. 2,5 mm 

Wykończenie "podłoga-ściana" 

Wykończenie „podłoga ściana” wykonać przy uŜyciu listwy przypodłogowej zalecanej przez 
producenta wykładzin. 

65. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

65.1. Okładziny ścienne 

Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych powinny być zgodne z 
 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniana dokładność i staranność wykonani okładzin ściennych z 
płytek ceramicznych jak: 

� sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna 
� sprawdzenie podłoŜy 
� sprawdzenie uŜytych materiałów 

65.2. Posadzki z płytek gresowych 

Badanie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 
zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały uŜyte do wykonania posadzek nie 
mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeŜeli budzą jakiekolwiek 
wątpliwości. 

Badanie podkładów oraz grubości warstwy zaprawy cementowej naleŜy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
niniejszej normy. W przypadkach wątpliwych lub spornych naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania. 

Podkłady pod posadzkę powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami 
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej. 
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Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłoŜona w 
dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niŜ 5 mm. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno 
być większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno 
powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. 

Prawidłowość i dokładność wykonania posadzki 

Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie: 

� prawidłowości wykonania powierzchni, 
� prostoliniowości spoin, 
� związania posadzki z podkładem,  
� grubości spoin i ich wypełnienia,  
� wykończenia posadzki. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułoŜenie płytek oraz ich barwę i 
odcień naleŜy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i 
wzorcem płytek. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny naleŜy przeprowadzić za pomocą 
łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu 
powierzchni posadzki. Prześwit między łatą a powierzchnią posadzki naleŜy zmierzyć z dokładności 
do 1 mm. 

Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku naleŜy przeprowadzić łatą i 
poziomnicą. 

Sprawdzenie prostoliniowości spoin naleŜy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, 
naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 
mm. 

Sprawdzenie związania posadzki z podkładem naleŜy przeprowadzić przez lekkie opukanie 
posadzki młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania 
posadzki z podkładem. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 naleŜy 
pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 

Sprawdzenie wykończenia posadzki naleŜy przeprowadzić wzrokowo. 

65.2.1. Posadzki z wykładzin PCV 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne " pkt.5 oraz instrukcji 
producenta.  

Badania w czasie wykonywania robót: częstotliwość oraz zakres badań podłogi z wykładziny PCV 
powinien być zgodny PN-76/B-10150. Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniana dokładność i staranność wykonania posadzki. 
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66. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 okładzin ściennych, posadzek gresowych i wykładzin PCV 

67. ODBiÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".  

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas ostatecznego 
odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

� projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany 
dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim 
zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 

� dziennik budowy, 
� certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 
� Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze poszczególnych rodzajów okładzin i podłóg. 

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których 
jakości zaleŜy ostateczna wartość techniczna podłóg. 

Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, 
podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie 
prawidłowości wykonania posadzki. 

Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. NaleŜy sprawdzić 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów 
(aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 

Przy odbiorze zakończonych robót naleŜy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, 
stwierdzających zgodność uŜytych materia/ów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały uŜyte do wykonania posadzki, nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być 
poddane badaniom przez upowaŜnione laboratoria. 

Odbiór poszczególnych etapów robót 

Odbiór podłoŜa powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzyma/ości, równości, 
czystości i stanu wilgotności podłoŜa lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoŜa lub podkładu i 
rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach robót: po 
wykonaniu podłoŜa, po ułoŜeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub 
ułoŜeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje się: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, 
czystości, wilgotności podłoŜa, sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej. 
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Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po wykonaniu 
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym 
stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzyma/ości na ściskanie na próbkach kontrolnych. 

W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 

� materiałów, 
� prawidłowości ułoŜenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
� grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
� wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, 

badania naleŜy przeprowadzaćdla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny być one 
wykonywane nie rzadziej niŜ 1 raz na 1000 m2 podkładu, 

� równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 
kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem naleŜy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 

� odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

� prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 
piaskowników itp.), badanie naleŜy wykonywać przez oględziny, 

�  prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
� wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych 

Odbiór końcowy robót w zakresie okładzin ściennych i posadzek polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonanej podłogi z dokumentacją projektową.. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i 
pomiary posadzki, a całej powierzchni ścian i konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 

W ramach odbioru końcowego naleŜy sprawdzić: jakość uŜytych materiałów, warunki wykonania robót 
(warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość 
wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy lub protokołów odbiorów międzyfazowych. 

68. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań. 

Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje: 

� Przygotowanie podkładów, 
� zakup i transport materiałów, 
� ułoŜenie posadzek wraz z listwami wykończeniowymi i cokolikami 

Cena jednostkowa wykonania robót okładzin ściennych z płytek ceramicznych obejmuje: 

� sprawdzenie podłoŜy,  
� zakup i dostawa materiałów, 
� wykonanie okładzin, 
� prace porządkowe. 
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69. PRZEPISY ZWIĄZANE 

69.1. Normy 

PN-EN 87:1994 
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 

PN-EN 98 : 1996 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 

PN-75/B-10121 
 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-76/B-10150. 
Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

PN-EN 159  Płytki ceramiczne ścian 

69.2. Inne 

Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 
1998. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Budownictwo og6lne. T I cz. 
3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
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Specyfikacja techniczna 

ST – 03.01. 

Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej 
wody uŜytkowej, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej. 
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WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy instalacji 
wody zimnej i c.c.w., kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót  
wymienionych w punkcie 1.1 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w 
Pułtusku –Blok B  

Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad budowy i montaŜu instalacji wewnętrznych 
w realizowanych obiektach: 

1. wody zimnej 
2. wody ciepłej i cyrkulacji 
3. przeciwpoŜarowej (hydranty) 
4. wewnętrznej kanalizacji sanitarnej 
5. wewnętrznej kanalizacji deszczowej 

Określenia podstawowe 

Instalacja wodociągowa 

Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, słuŜące do 
zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w 
przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spoŜycia przez 
ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej 

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za 
zestawem wodomierza głównego. 

Instalacja wodociągowa wody cieplej 

Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia 
do przygotowania ciepłej wody. 

Instalacja kanalizacyjna 

Zespół połączonych ze sobą elementów słuŜących do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego 
i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 
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Instalacja kanalizacyjna ściekowa 

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 

Instalacja kanalizacyjna deszczowa 

Instalacja przeznaczona do odprowadzania wód deszczowych z dachu. 

Pozostałe określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i  ST-00.00.”Wymagania ogólne” 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" . 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami InŜyniera. 

2. Dobrane materiały, urządzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogą być zastąpione 
innymi równorzędnymi o parametrach zgodnych z przyjętymi w projekcie. 

3. MontaŜ szafek hydrantowych naleŜy wykonać zgodnie z 'Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych" Cz. II - Instalacje sanitarne przemysłowe" oraz 
obowiązującymi normami. 

4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwłocznie zawiadomić projektanta. 
5. W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać na bieŜąco 

w trakcie realizacji inwestycji. 
6. Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Ciśnienie próbne musi wynosić 

1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego. 
7. Instalację wody pitnej poddać dezynfekcji. 
8. Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur 
9. MontaŜ urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców. 

MATERIAŁY 

Uwaga 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu 
poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

1. Spełnienia tych samych właściwości technicznych  
2. Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne. Atesty. Dopuszczenia do 

stosowania)  
3. Uzyskaniu akceptacji projekt anta InŜyniera budowy 

Wymagania ogólne stosowania materiałów 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
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92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. NaleŜy bezwzględnie stosować się do 
instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą 
być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków 
panujących podczas procesu. tak aby. wyroby nie były poddawane Ŝadnym szkodom. 

Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem. który mógłby 
uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to 
moŜliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska. wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki moŜna składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ 
na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyŜszej spoczywała na ramce wiązki niŜszej. Gdy 
rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m.  

Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leŜały na ziemi. 
Rozstaw podpór nie większy niŜ 2 m. Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane 
oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe. rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W 
stercie nie powinno się znajdować więcej niŜ 7 warstw, lecz nie wyŜej niŜ 1,5 m. Gdy wiadomo, Ŝe 
składowane rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy je zabezpieczyć przed nadmiernym 
wpływem warunków atmosferycznych ( promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez 
zadaszenie. 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany 
przez InŜyniera. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu naleŜy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 . Wymagania ogólne". 

NaleŜy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i składowanie 
materiałów (m.in rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 
materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były 
poddawane Ŝadnym szkodom. Materiały mogą być przewoŜone środkami transportu odpowiednio 
przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Rury w 
wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). 
Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo 
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki naleŜy wyjąć 
rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie lub z 
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uŜyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. PrzewoŜone środkami transportu 
elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach 
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montaŜowych 
bezpośrednio przed ich montaŜem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, moŜliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

1. bezpieczeństwa konstrukcji, 
2. bezpieczeństwa poŜarowego, 
3. bezpieczeństwa uŜytkowania, 
4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
5. ochrony przed hałasem i drganiami, 
6. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a takŜe zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 

Wymagania szczegółowe wykonania robót 

Instalacja wody zimnej 

Instalację naleŜy wykonać z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie, PN 20 

Do mocowania przewodów stosować obejmy metalowe z wkładką gumową zalecane przez 
producenta rur. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych z PVC o średnicach 2 
dymensje większych od przewodu. Przejścia przewodów wodociągowych PP przez ściany stanowiące 
strefę p.poŜ. naleŜy uszczelnić masą ognioochronną. Miejsca włączeń do przewodów stalowych, które 
są instalacją p.poŜ. naleŜy wyposaŜyć w zawory elektromagnetyczne. Zadaniem zaworu jest odcięcie 
dopływu wody gospodarczej w czasie poŜaru. Przewody izolować otulinami z pianki poliuretanowej. 

Na podejściach do pionów i urządzeń montować zawory odcinające, kulowe. 

Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji 

Ciepła woda przygotowana jest centralnie w wymiennikach c.o.. 

Dla zapewnienia ciągłości przepływu ciepłej wody stosować cyrkulację wymuszoną. 

Piony wykonane będą z rur stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, rozprowadzenia 
poziome i podejścia dopływowe z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie, PN20 

Na podejściach do pionów ciepłej wody oraz podejściach do urządzeń montować zawory kulowe na 
ciśnienie 6 atn. i temp. 90° C. Zamiast zaworów odcinających na przewodach cyrkulacyjnych 
stosować zawory termostatyczne niezbędne do regulacji przepływu wody cyrkulacyjnej. Punkty stale 
umieszczać w miejscach wskazanych w projektach. Punkty mocowań ślizgowych stosować zgodnie z 
instrukcją producenta. Rury cieplej wody i cyrkulacji montować w sposób zapewniający 
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samokompensację przewodów.  

Przewody izolować otulinami z pianki poliuretanowej. 

Instalacja p.poŜarowa 

Wodną ochronę p.poŜ. w budynkach stanowią hydranty 25 ( z węŜem dł. 30 m) oraz hydranty 52 ( z 
węŜem dl. 20 m) montowane na wysokości 1,35 m od podłogi w szafkach wnękowych lub 
naściennych. 

Instalację zasilająca hydranty naleŜy wykonać z rur stalowych. ocynkowanych wg PN-80/H-74200 
łączonych na gwint. Rurociągi prowadzić pod stropem na podporach i wieszakach stalowych oraz po 
ścianach w bruzdach, mocowane uchwytami stalowymi. Przejścia przewodów przez ściany prowadzić 
w tulejach ochronnych z rur stalowych o średnicach 2 dymensje większych od średnicy przewodu. 
Przewody zaizolować antyroszeniowo. 

W budynku biurowym ciśnienie wody w instalacji p.poŜ. będzie podnoszone za pomocą zestawu 
hydroforowo-pompowego z przetwornicą częstotliwości, tak aby osiągnąć na kaŜdym hydrancie 
minimalne ciśnienie 200 kPa (20 m.sł.w.). 

Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w obiekcie 

1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, Ŝeby w najniŜszych miejscach 
załamań przewodów zapewnić moŜliwość odwadniania instalacji, oraz moŜliwość odpowietrzania 
przez punkty czerpalne. Dopuszcza się moŜliwość układania odcinków przewodów bez spadku 
jeŜeli opróŜnianie z wody jest moŜliwe przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem. 

2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 

3. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 
wody. 

4. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych. przy czym 
naleŜy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

5. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z 
projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej. 

6. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, n płaszczowej lub co 
najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. 
tekturą falistą lub w peszlu) w taki sposób, aby przy wydłuŜeniach cieplnych: 

7. a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materia 
zakrywający, 

8. b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe napręŜenia siły 
rozrywające połączenia. 

9. Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny ł prowadzone w 
odległości większej niŜ 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc powierzchni rur. W przypadku gdy 
ta jest mniejsza naleŜy stosować izolację cieplną. 

10. Przewody naleŜy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłuŜeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem moŜliwości samokompensacji), 

11. Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
12. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, 

stropu albo podłogi  powinna wynosić co najmniej: 
- dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 
- dla przewodów średnicy 32 -7- 50 mm - 5 cm, 
- dla przewodów średnicy 65 -7- 80 mm - 7 cm, 
- dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 

13. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułoŜone równolegle. 
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14. Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 
cm na kondygnację 

15. Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 

16. Przewody poziome instalacji wody zimnej naleŜy prowadzić poniŜej przewodów instalacji wody 
ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 

17. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyŜej przewodów elektrycznych. 
18. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 

0,1m. 

Podpory 

Podpory stale i przesuwne 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŜliwić łatwy i trwały montaŜ przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. 

Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaŜ instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika 
naleŜy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 
przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie naleŜy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór 
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeŜeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji 
wydłuŜeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych napręŜeń i odkształceń 
przewodów. 

Prowadzenie przewodów bez podpór 

Przewód poziomy na stropie. wykonany z jednego odcinka rury, moŜe być prowadzony w warstwach 
podłoŜa podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa 
sztucznego (w "peszlu"). Rura osłonowa powinna być montaŜowo zamocowana do podłoŜa do czasu 
ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej. 

W instalacji wodociągowej wody cieplej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, Ŝeby jej oś była 
linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany. 

Przewód w rurze osłonowej powinien być ułoŜony swobodnie. 

Tuleje ochronne 

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a 
przewodu pionowego przez strop), naleŜy stosować przepust w tulei ochronnej. 

Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

a.) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową. 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
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Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 2 cm z kaŜdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki i około 1cm poniŜej tynku 
na stropie. 

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne teŜ z tworzywa sztucznego. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej napręŜeń ścinających. 

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się Ŝadne połączenie rury przewodu. 

MontaŜ armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) Im w której fest 
zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była dostępna 
do obsługi i konserwacji. 

Na kaŜdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą mieszkania lub lokalu 
uŜytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 

Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadza wodę wodociągową do 
takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a takŜe pralki 
automatyczne, zmywarki itp. JeŜeli rozwiązanie doprowadzenia wodociągowego w tych przyborach 
lub urządzeniach umoŜliwia jej przepływ zwrotny na przewodzie doprowadzającym wodę 
wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy. tego samego. typu punktów 
czerpania), naleŜy zainstalować odpowiednie wyposaŜenie uniemoŜliwiające przepływ zwrotny. 

Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim połoŜeniu aby w czasie rozbioru 
wody napływała ona "pod grzybek". 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniŜszych punktach instalacji na podejściach pionów 
przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umoŜliwienia opróŜniania 
poszczególnych pionów z wody. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo 
dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węŜa w sposób umoŜliwiający kierowanie usuwanej wody do 
kanalizacji. 

W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

Izolacja cieplna 

Przewody instalacji wodociągowej wody cieplej powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się nie 
stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody ciepłej, w których nie ma 
cyrkulacji. 

Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie 
określonym w projekcie technicznym tej instalacji. 

Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeŜeli wymaganie to 
wynika z projektu technicznego tej instalacji. 
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Wykonywanie izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokółem 
odbioru. 

Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej oraz wymaganiami producenta. 

Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Oznaczanie 

Przewody, armatura i urządzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, naleŜy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi zasadami oznaczania. 

Oznaczenia naleŜy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie 
będących lokalami uŜytkowymi, 

b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach 
uŜytkowych a takŜe w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia 
powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z uŜytkOYlaniem i 
obsługą tych elementów instalacji. 

Instalacja kanalizacyjna 

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki z budynku do zewnętrznej sieci 
kanalizacji sanitarnej. Przewody pod posadzką Ŝeliwne o połączeniach kielichowych, piony 
kanalizacyjne i przewody odpowietrzające z Ŝeliwa łączonego na opaski. Podejścia odpływowe z PCV, 
piony zakończone wywiewkami kanalizacyjnymi na dachu, lub zaworami napowietrzającymi. Wpusty 
podłogowe w pomieszczeniach sanitariatów DN50, wpusty w pomieszczeniach technicznych DN100, 
wpusty w bufecie DN100 z osadnikami zanieczyszczeń.  

Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie ścieki deszczowe z dachu budynku i z tarasu 
do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej. Ścieki odprowadzane będą z dachu budynku (za pomocą 
wpustów dachowych ogrzewanych elektrycznie) i z tarasu ( za pomocą rynny spustowej). Instalację 
kanalizacji, z wyjątkiem odwodnienia tarasu i daszkiem nad tarasem, zaprojektowano jako 
podciśnieniową systemu PLUVIA. Rurociągi systemu PLUVIA wykonane z rur PE łączonych przez 
zgrzewanie, izolowane przeciw- wilgociowo otulinami z pianki polietylenowej, w pomieszczeniach 
biurowych dodatkowo izolowane otulinami z pianki polietylenowej w powłoce ołowianej. 

Rurociągi podposadzkowe  oraz instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonać z rur PE. 

Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym samooczyszczenie rur.  

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 

Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków. 
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Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 
na kondygnację.  

Przewody naleŜy prowadzić: w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).  

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej naleŜy prowadzić poniŜej przewodów instalacji wody 
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 

Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyŜej przewodów elektrycznych. 

Przewody kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia gastronomiczne naleŜy obudować lub 
wykonać z materiałów odpornych na ciśnienie. 

Przewody kanalizacyjne w miarę moŜliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do ścian i 
fundamentów  

Połączenia kielichowe przewodów naleŜy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za pomocą 
pierścienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod kątem 15-20º naleŜy wsunąć do kielicha tak, 
aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm. 

Połączenia zgrzewane naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą odpowiednich 
zgrzewarek. Połączenia klejone wykonywać zgodnie z instrukcją producenta ,uŜywając tylko kleje 
opisane w niej. 

Minimalne średnice podejść kanalizacyjnych zaleŜne są od rodzaju urządzenia bądź przyboru 
sanitarnego podane w tabeli poniŜej: 

Urządzenia lub przybory 

Minimalne średnice przewodu 
przyłączeniowego 

D(mm} 

Pojedyncze miski ustępowe 100 

Od 3 zlewów; 3 zlewozmywaków, 3 wanien 5 pisuarów, 3 
umywalek 

75 

Pojedynczy zlew , zlewozmywak pisuar, wanna umywalka 50 

Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umoŜliwiające ich oczyszczanie : 

- przewody spustowe powinny być wyposaŜone w rewizje słuŜące do ich czyszczenia. 
- czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie umoŜliwiające ich łatwą eksploatację. 

Prowadzenie przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej powinny być układane z zachowaniem 
minimalnego spadku zaleŜnego od jej średnicy. 

Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych podano w tabelach poniŜej : 

Lp. Średnica przewodu ( m ) Minimalny spadek ( % ) 

1. 0,10 2.0 
2. 0,15 1,5 
1. <0,15 15,0 

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podłogą naleŜy układać na podsypce z 
piasku wysokości 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub na podsypce 
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zagęszczonej zabezpieczającej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 

MontaŜ armatury (rewizji, zaworów zwrotnych, zasuwy ……) 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji 

Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana, tak Ŝeby była dostepna 
do obsługi i konserwacji. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 

Wysokość zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykonać wg PN/B-10700. 

MontaŜ przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną naleŜy wyposaŜyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). Wysokość jego winna gwarantować niemoŜność wysysania wody z 
syfonu podczas spływania wody z innych przyborów. Wysokości dal róŜnych przyborów podano w 
załączonej tabeli : 

Rodzaje przyborów 
Minimalna wysokość 

syfonu 
Miski ustępowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty 
piwniczne, pralki 

50 ÷ 75 mm 

Wpusty podłogowe 50 mm 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne" 

Warunki wykonania badania szczelności 

Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów. przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

JeŜeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montaŜu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności naleŜy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.. 

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych moŜliwością zamarznięcia instalacji łub spowodowania nadmiernej jej 
korozji. dopuszcza się wykonanie badania szczelności spręŜonym powietrzem. 

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego. 

Przebieg badania szczelności instalacji wodociągowej 

Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposaŜona w zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
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Podczas badania powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 
150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

 a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

 b) 0,2 bar przy zakresie wyŜszym. 

Badanie szczelności instalacji wodą moŜemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 

Próba szczelności 

NaleŜy odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego. 

PodwyŜszone ciśnienie naleŜy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. Po 
dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie moŜe przekroczyć 0,06 MPa. 

W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie moŜe przekroczyć 0,02 MPa. 

Przeprowadzić oględziny całego systemu, zwłaszcza połączeń. 

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności naleŜy je usunąć i 
ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację naleŜy przepłukać w celu usunięcia 
zanieczyszczeń montaŜowych. 

Płukanie naleŜy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych 
wszystkich zaworach czerpalnych i usuniętych korkach zaślepiających. 

Po płukaniu instalację naleŜy napełnić wodą filtrowaną tak, aby ngdzie nie pozostały poduszki 
powietrza. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(róŜnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) a pogoda nie powinna być słoneczna. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle 
naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

Ponadto naleŜy przeprowadzić: 

1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą 
2. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
3. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 
4. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
5. Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 
6. Badania odbiorcze natęŜenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 
7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed moŜliwością przepływów 

zwrotnych 
8. Badania pomp obiegowych. przy odbiorze instalacji wodociągowej  
9. Badania armatury przy odbiorze instalacji 
10. Badania armatury automatycznej regulacji 



Tom 1 – Specyfikacje techniczne – Wymagania ogólne ST 00.00 str. 118/180 

Wykonanie robót budowlano – montaŜowych w budynku B budowanego szpitala w Pułtusku   

 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00 "Wymaganie ogólne".  

Jednostką obmiaru jest: 

mb:     - montaŜu rurociągu, otuliny, na podstawie pomiaru w  terenie ,  

szt - misek ustępowych, brodzików natryskowych,..., zaworów, baterii, podgrzewaczy na podstawie 
pomiaru w terenie.  

kpl -  hydranty 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych, oraz z ST- 00.00.”Wymagania ogólne” 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 
2. Dziennik Budowy, 
3. dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
4. protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
5. protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
6. protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami analiz 

fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
7. dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń, 

Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

1. roboty przygotowawcze wytyczenie  i trasowanie robót, 
2. zakup materiałów i urządzeń, 
3. transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
4. wykonanie robót wykończeniowych,  
5. przejścia rurociągów przez ściany  
6. podłączenie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do przyłączy do budynku, 
7. wykop i zasypka rurociągów podposadzkowych, 
8. ułoŜenie rur na podsypce i w obsypce,  
9. montaŜ przyborów wraz z podłączeniami dopływu, odpływu i baterii, 
10. wykonanie prób szczelności,  
11. dezynfekcję instalacji wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia stacji sanitarno  

epidemiologicznej o zdatności wody do picia, 
12. wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do tego celu 

łączników i kształtek przejściowych, 
13. montaŜ urządzeń – zasobników c.w.u. 
14. podejścia odpływowe i dopływowe 
15. montaŜ urządzeń odwodnieniowych dachu 
16. montaŜ systemu instalacji kanalizacyjnej deszczowej 
17. wykonanie otworów i ich wykończenie 
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18. prace porządkowe 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 6708: 1998  Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

PN-ISO 7-1: 1995 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1: 1995 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-2+Adl:1997  
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne 

N-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. Oznaczenia na rysunkach 
.PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN- B-O I 706: 1992/ Az 1: 
1999  

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1 

PN-87/B-02151.01 
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed 
hałasem 

PN-87/B-02151.02 
Akustyka budowlana. Ochrona Przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach 

PN-87/B-02151.03 
Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN- 76/8-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania 

PN- 71/8-1 0420 
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-81/8-10700.00 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/8-10700.02 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych 
ocynkowanych 

PN-81/B-10700.04 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichIorku winylu i 
polietylenu 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

PN-B-10720:1998 
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-73001: 1996 
Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i 
badania 

.PN-E- 73002: 1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 

PN - 71/H -04651 
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk 

PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-80/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-92/B-10735 
Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

prPN-EN 806-1 
Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). 
Część 1: Wymagania ogólne 

.prPN-EN 1717 
Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uŜytkowej w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zabezpieczających przed przepływem zwrotnym  
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Inne 

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - 
Zeszyt 7  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych w 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (OZ.U. Nr 109/2004 
paz.1156). 

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki Techniczne 
Wykonania i  Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" z 1994r 
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Specyfikacja techniczna 

ST- 03.02 

Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania 
i ciepła technologicznego. 
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WSTĘP  

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w 
Pułtusku –Blok B  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót  
wymienionych w punkcie 1.1 

Zakres robót ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu instalacji 
wewnętrznych: 

centralnego ogrzewania 

ciepła technologicznego do nagrzewnic 

Określenia podstawowe 

Instalacja ogrzewania wodnego – instalacja ogrzewania, w której czynnikiem grzejnym jest woda 
instalacyjna. 

Instalacja ogrzewania systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja ogrzewania wodnego pompowa – instalacja, w której krąŜenie wody wymuszone jest 
pracą pomp. 

Instalacja ogrzewania z rozdziałem górnym – instalacja, w której pozioma sieć przewodów 
zasilających piony instalacji ogrzewania, usytuowana jest powyŜej grzejników zasilanych 
bezpośrednio lub pośrednio z tych pionów. 

Instalacja ciepła technologicznego – instalacja ogrzewania wodnego zasilająca urządzenia 
technologiczne. 

Kotłownia wbudowana – kotłownia znajdująca się w obiekcie ogrzewanym w odrębnym 
pomieszczeniu 

Pozostałe określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i  ST-00.00.”Wymagania ogólne”.  

Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami InŜyniera. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 

Materiały 

UWAGA 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu 
poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

spełnienia tych samych właściwości technicznych 

przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania) 

uzyskaniu akceptacji projektanta InŜyniera budowy 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

Materiały do wbudowania 

grzejniki stalowe 

armatura odcinająca: 

zawory motylkowe, międzykołnierzowe, zawory kulowe mufowe 

armatura regulacyjna: 

zawory regulacyjne podpionowe  

zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi 

zawory trójdrogowe 

zawory odpowietrzające automatyczne i spustowe 

izolacja termiczna: 

z pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych 

izolacja podwójna specjalistyczna odporna na działanie promieni UV stosowana na podejściach 
pod nagrzewnice  
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rury stalowe ze szwem przewodowe 

pompy obiegowe do instalacji ct. 

Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
określone przez producenta warunki składowania materiałów i urządzeń. 

Sprzęt 

Sprzęt zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.00 pkt.3 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany 
przez InŜyniera. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu naleŜy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac naleŜy stosować n/w. sprzęt: 

spawarka elektryczna transformatorowa, 

narzędzia montaŜowe przynaleŜne do systemu rur stalowych - gwintownice elektromechaniczne 
stacjonarne i przenośne,  

elektronarzędzia 

giętarka  do rur  

noŜyce do cięcia  

szczypce do złączy zaciskowych  

wiertarka 

zgrzewarka 

głowice rozszerzające do rur 

pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 

aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

pprzenośne drabiny składane, podesty montaŜowe, przesuwne rusztowania 

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny ze specyfikacją lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez 
InŜyniera. 
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Transport 

Materiały oraz urządzenia mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. 
PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na określone przez producenta warunki transportu materiałów i urządzeń. 

Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montaŜowych bezpośrednio przed ich montaŜem w 
celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Transport powinien być zatwierdzony przez InŜyniera. 

Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót naleŜy wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej, o ile zatwierdzony zostanie 
przez InŜyniera. 

Warunki szczegółowe 

Instalacje centralnego ogrzewania 

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziałem górnym. 

Źródłem ciepła dla projektowanego obiektu będzie kotłownia wbudowana, zlokalizowana na dachu 
budynku. Przyjęto parametry czynnika grzejnego 80/60 ºC 

Rurociągi pionowe i poziomy zasilające zaprojektowano z rur stalowych czarnych, ze szwem o 
połączeniach spawanych. 

Regulacja róŜnicy ciśnień na odgałęzieniach za pomocą regulatora róŜnicy ciśnienia, typ Hydromat lub 
Hydrocontrol, który utrzymuje stałą róŜnicę ciśnienia. Nastawa do kaŜdego regulatora typ Hydromat   
instalacji centralnego ogrzewania podana na rozwinięciu. 

Do regulatora typ Hydromat zastosowano zawór odcinający z nastawą wstępną,  typ Hydrocontrol, z 
moŜliwością pomiaru przepływu, napełniania i opróŜniania instalacji oraz podłączenia rurki impulsowej 
dającej sygnał ciśnienia dla regulatora róŜnicy ciśnienia np. Hydromat. 

Jako armaturę odcinającą projektuje się zawory kulowe 

Instalacja ciepła technologicznego 

Zaprojektowano instalację ciepła technologicznego o parametrach 80/60 oC zasilających nagrzewnice 

w centralach wentylacyjnych znajdujące się na dachu budynku. Źródłem ciepła będzie kotłownia 

wbudowana zlokalizowana równieŜ na dachu budynku. W niej teŜ będzie zainstalowana pompa 

obiegowa, i rozdzielacz wody zasilającej. Instalacja wykonana będzie z  rur stalowych, czarnych ze 

szwem, łączonych przez spawanie  poprowadzonych na podporach na dachu budynku. Przy kaŜdej z 

central przewidziano układ zaworów regulacyjnych typu Hydrocontrol oraz pompę obiegową mającą 
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za zadanie utrzymania ciągłego przepływu wody przez nagrzewnicę. Dodatkowo wszystkie rurociągi 

zostały zaizolowane pianką polietylenową oraz wyposaŜone w elektryczne kable grzejne.  

Jako armaturę odcinającą projektuje się zawory kulowe. 

Prowadzenie przewodów 

Piony prowadzić w szachtach instalacyjnych lub bruzdach ściennych. 

Poziomy prowadzić w posadzce w rurach osłonowych typu peszel (kondygnacja. –1), w listwach 
przypodłogowych (kondygnacja. 0.00) oraz w stropie podwieszanym (pozostałe kondygnacje). 

Podejścia do grzejników wykonać z rur typu PEX-C w rurach osłonowych typu peszel w posadzce lub  
w przestrzeni instalacyjnej pod danym piętrem a następnie podejście przez strop od dołu do grzejnika 
(typ Rautitan Stabil). 

Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego prowadzić ze spadkiem 
wynoszącym min. 5‰ w kierunku od pionu znośnego do najdalszego pionu opadowego. 

Dopuszczalne jest zmniejszenie spadku do 3 ‰ jedynie w przypadku braku miejsca dla zachowania 
spadku wymaganego przy znacznej rozciągłości budynku. Warunkiem koniecznym jest w tym 
przypadku zapewnienie zgodności kierunku przepływu wody i powietrza. 

W najniŜszych punktach załamań sieci naleŜy zapewnić moŜliwość spuszczenia wody a w 
najwyŜszych moŜliwość odpowietrzenia. 

Rurociągi poziome powinny spoczywać lub być podwieszone do uchwytów ruchomych. Rozstaw 
uchwytów jak w dokumentacji projektowej. W przypadkach, gdy nie będzie moŜliwe zachowanie 
rozstawu wg dokumentacji projektowej, maksymalny rozstaw podpór ruchomych przedstawia poniŜsza 
tabela. 

Średnica nominalna 
przewodu [mm] 

25 32 40 50 65 80 

Największa odległość [m] 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0 

Główny pion wznośny powinien mieć podpory ruchome w odstępach co 3 ÷ 4 m, nie mniej jednak niŜ 
jedna  podpora na kondygnację. 

Piony powinny mieć zapewniona kompensację wydłuŜeń cieplnych.  Na pionach naleŜy wykonać co 
najmniej jeden punk stały. 

Przewody pionu dwururowego prowadzić równolegle do siebie zachowując stała odległość między 
osiami. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 5 mm. 

MontaŜ grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. 

Minimalne odstępy grzejników od ścian podłóg o podokienników podaje poniŜsza tabela: 

Odstęp minimalny w cm  
Od ściany za 
grzejnikiem 

Od ściany 
bocznej we 

Od podłogi 
Od 

podokiennika 
Od sufitu 
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 wnęce 
Grzejniki 
stalowe i 
aluminiowe 

5 15 7 5 30 

Grzejniki stalowe naleŜy montować na dwóch wspornikach oraz przymocować dodatkowo do ściany. 

Aparaty grzewczo – wentylacyjne naleŜy ustawiać lub zawieszać pionowo, za pośrednictwem 
podkładek amortyzacyjnych tłumiących drgania. Aparaty naleŜy tak umieszczać, aby zapewniony był 
łatwy dostęp do wentylatora i silników, a w szczególności do łoŜysk. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu poprawności 
wykonania naleŜy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z normami: PN-70/H-97050, PN-70/H-
97051, PN-70/H-97052 oraz pokryć farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania.  

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 

Materiały 

Badanie materiałów uŜytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje poprzez 
porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm 
materiałowych. 

Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów i urządzeń, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 

Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontroli jakości wykonanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową oraz z Warunkami technicznymi.  

Kontroli podlega na badaniu: 

szczelności instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z zamontowaną 
armaturą  

zgodności wykonania instalacji z dokumentacją   projektową 

poprawności zamontowania urządzeń 

Próba szczelności 

Parametry pracy: 

Temperatura zasilania 80 oC, temperatura powrotu 60 oC. 

Ciśnienie robocze 3 bar. 

Ciśnienie próbne 4,5 bar. 
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Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałoŜeniem izolacji na rurociąg.  

Przed rozpoczęciem tej próby na zimno naleŜy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i 
sprawdzić zgodność z dokumentacją.  

Następnie naleŜy instalację przepłukać, dokładnie odpowietrzyć i napełnić na okres 24 godz. Badanie 
szczelności na zimno naleŜy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności instalacji, naleŜy odłączyć naczynie 
wzbiorcze a następnie podnieść ciśnienie w najniŜszym punkcie do 4,5 bara.  Wyniki badań naleŜy 
uznać za pozytywne jeŜeli w ciągu 20 min. : 

- manometr nie wskaŜe spadku ciśnienia 

-nie stwierdzono przecieków na złączach i spawach 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po 
uzyskaniu pozytywnych badań w zakresie zabezpieczenia instalacji moŜna przeprowadzić próbę na 
gorąco. 

Prbę na gorąco przeprowadzić przy najwyŜszych parametrach roboczych czynnika grzewczego lecz 
nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) naleŜy 
zgłaszać InŜynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji 
pozostałych robót 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieŜącej (wykonywanej 
zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem InŜyniera) lub odbioru, który powinien być dokonany 
zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

KaŜda czynność montaŜowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność 
wykonania. Oceny prawidłowości wykonania naleŜy dokonywać na podstawie wyników 
przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki 
wcześniej zrealizowanego pomiaru.  

Poprawność wykonania jednej czynności montaŜowej naleŜy uznać za osiągniętą, jeŜeli wykonanie 
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montaŜu, z zasadami sztuki montaŜowej oraz 
z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

Obmiar robót 

Ogólne zasady podano w S.T: ”Wymagania ogólne”. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są : 

m:     - montaŜu rurociągu,  na podstawie pomiaru w  terenie ,  

szt - grzejników  itp. na podstawie pomiaru w terenie  

kpl: pompy 

Odbiór robót 

Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
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Budowlano - MontaŜowych, oraz z ST- 00.00.”Wymagania ogólne” 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

Dziennik Budowy, 

dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

protokół przeprowadzonych badań szczelności, 

dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, których wykonano 
instalację 

instrukcje obsługi  

instrukcję obsługi instalacji 

Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

roboty przygotowawcze wytyczenie  i trasowanie robót, 

zakup materiałów i urządzeń, 

transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 

wykonanie robót wykończeniowych,  

przejścia rurociągów przez ściany  

wykonanie prób szczelności,  

wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do tego celu 
łączników i kształtek przejściowych, 

grzejników , armatury i urządzeń montaŜ urządzeń  

wykonanie i montaŜ wszystkich przewodów wentylacyjnych i elementów wentylacji, 

wykonanie otworów i ich wykończenie 

prace porządkowe 
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Przepisy związane 

Normy 
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia. 

PN-74/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-91/B-02414 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania. 

PN-91/B-02415 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

PN-91/B-02416 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 

Wymagania. 

PN-91/B-02419 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 

PN-91/B-02420 
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

PN-64/B-10400 
Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-90/H-83131.01 
Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 

Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79. 

Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych  

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –Dz.U. nr 75 z 2002 r 
poz. 690 
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Specyfikacja techniczna 

ST-03.03 

Instalacje wewnętrzne wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji oraz chłodu 
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WSTĘP  

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wewnętrznej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz chłodu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w 
Pułtusku –Blok B  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót  
wymienionych w punkcie 1.1 

Zakres robót ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu instalacji 
wewnętrznych: 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

instalacji chłodu 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i  ST-00.00.”Wymagania ogólne”.  

Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 

Materiały 

UWAGA 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu 
poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

spełnienia tych samych właściwości technicznych 



Tom 1 – Specyfikacje techniczne – Wymagania ogólne ST 00.00 str. 137/180 

Wykonanie robót budowlano – montaŜowych w budynku B budowanego szpitala w Pułtusku   

 

przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania) 

uzyskaniu akceptacji projektanta InŜyniera budowy 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

Podstawowe materiały do wbudowania 

Wentylacja i klimatyzacja 

centrale nawiewno – wywiewne z krzyŜowym wymiennikiem ciepła /4 centrale z chłodzeniem/,  
obsługujące pomieszczenia biurowe na 5 kondygnacjach (przyziemie, parter, I, II, III i IV piętro) i 
pomieszczenia przychodni oraz gabinetów zabiegowych. 

wentylatory dachowe 

Kanały i kształtki wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowanej wyposaŜone w kartki wentylacyjne 

tłumiki akustyczne 

klapy p. poŜarowe 

nawiewniki 

przepustnice regulacyjne 

czerpnie powietrza 

wyrzutnie powietrza 

wentylatory dachowe 

Instalacja chłodu 

agregat chłodniczy wody lodowej dla central klimatyzacyjnych  

pompy obiegowe  

szafa klimatyzacyjna pomieszczenia serwerowni 

klimatyzator wewnętrzny ze skraplaczem SPLIT pom. UPS 

klimaktowektory z termostatem (fancoile) 

rury ze szwem przewodowe czarne 

kształtki stalowe 
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rury i kształtki z polipropylenu 

zawory przelotowe odcinające mosięŜne 

zawory regulacyjne trójdrogowe 

zawory bezpieczeństwa spręŜynowe 

pompy obiegowe 

Składowanie materiałów 

Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt nie wymaga opakowań i mogą być składowane pod 
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem: śrub i nakrętek, farb i lakierów, kratek wentylacyjnych, 
anemostatów itp. oraz aparatury kontrolno pomiarowej. 

Opakowania szkieletowego wymagają: wentylatory, filtry tkaninowe, chłodnice, odkraplacze, 
kierownice powietrza, klimatyzatory, szafy sterownicze 

W magazynach zamkniętych naleŜy składować: zespoły grzewczo-wentylacyjne i nawilŜające, silniki 
wentylatorów, mechanizmy i rękawy filtrów tkaninowych, reduktory, klimatyzatory itp. 

Inny sposób składowania wymaga uzgodnienia z InŜynierem. 

Sprzęt 

Sprzęt zgodnie z warunkami ogólnymi S.T-00.00 pkt.3 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany 
przez InŜyniera. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu naleŜy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac naleŜy stosować n/w. sprzęt: 

noŜyce gilotynowe mechaniczne elektryczne 

spawarka 

spawarka elektryczna wirująca 300 A 

spręŜarka powietrza przewoźna elektryczna 

narzędzia montaŜowe przynaleŜne do systemu rur stalowych - gwintownice elektromechaniczne 
stacjonarne i przenośne,  

elektronarzędzia 

giętarka  do rur  

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny ze specyfikacją lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez 
InŜyniera. 
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Transport 

Materiały oraz urządzenia mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. 
PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na określone przez producenta warunki transportu materiałów i urządzeń. 

Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montaŜowych bezpośrednio przed ich montaŜem w 
celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Transport powinien być zatwierdzony przez InŜyniera. 

Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót naleŜy wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej, o ile zatwierdzony zostanie 
przez InŜyniera. 

Warunki szczegółowe 

Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

Instalacja nawiewna 

Przewiduje się dla całego budynku 4 instalacje nawiewne o numerach central N1/W1, N1a/W1a, 
N2/W2,  N3/W3. Powietrze zewnętrzne nawiewne podlega pełnej obróbce w centrali klimatyzacyjnej. 

Centrale ustawione zostały na dachu. Instalacja wyposaŜona została dodatkowo w tłumiki na wejściu i 
na wyjściu powietrza z szachtów celu zapewnienia pełnego komfortu akustycznego na 
poszczególnych kondygnacjach. 

Na poszczególne kondygnacje instalacja prowadzona jest w szachtach specjalnie w tym celu 
przygotowanych w projekcie budowlanym. Na poszczególnych kondygnacjach przewody prowadzone 
są głównie korytarzami w stropach podwieszonych. Poszczególne pomieszczenia posiadają równieŜ 
stropy podwieszone gdzie prowadzona jest instalacja dla danego pomieszczenia (w nielicznych 
przypadkach tranzyty instalacji do innych pomieszczeń). Nawiew odbywa się anemostatami względnie 
wentylami nawiewnymi w zaleŜności od ilości powietrza jaka jest potrzebna zgodnie z obliczeniami. 

Powietrze świeŜe nawiewane do pomieszczeń budynku czyszczone będzie przy pomocy filtrów klasy 

EU4. Filtry będą okresowo wymieniane, Stopień zanieczyszczenia filtra będzie wskazywał presostat. 

Filtry w klimakonwektorach do chłodzenia powietrza obiegowego naleŜy wymieniać max. co 6 

miesięcy. 

Instalacja wywiewna 

Instalacja wyciągowa podobnie jak nawiewna obsługiwana przez wspólne centrale ustawione na 
dachu budynku. Kanały prowadzone będą w szachtach obok kanałów wywiewnych. Wyciąg powietrza 
z poszczególnych pomieszczeń odbywać się będzie anemostatami względnie wentylami 
umieszczonymi w stropie podwieszonym.  
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W celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez kanały instalacji 
wentylacyjnej przewidziano klapy p.poŜ. KaŜda kondygnacja stanowi oddzielną strefę poŜarową. 
Dodatkowo na poziomie przyziemia oraz kondygnacji +1 zostały wydzielone pomieszczenia lub grupy 
pomieszczeń stanowiących osobną strefę p. poŜ. 

Instalacja chłodzenia powietrza 

Ze względu na duŜe zyski ciepła od nasłonecznienia, ludzi i oświetlenia oraz urządzeń 
technologicznych zostały przewidziane w części pomieszczeń dodatkowe urządzenia  - 
klimakonwektory. Urządzenia te pozwalają na indywidualną regulację temperatury wewnętrznej w 
zaleŜności od subiektywnego odczucia temperatury wewnętrznej  przez ludzi. Przyjęto 
kimakonwektory w wersji dwururowej. 

Agregaty wody lodowej 

Zaprojektowano instalację doprowadzenia wody chłodniczej do: 

- chłodzenia w centrali klimatyzacyjnej 
- fan-coil’i dla poszczególnych pomieszczeń 

Źródłem chłodu będą agregaty chłodnicze zlokalizowane na dachu w pobliŜu wyjścia z klatki 
schodowej. Przewiduje się oddzielne pomieszczenie pompowni, w której będą zlokalizowane pompy 
obiegowe, rozdzielacze, zasobnik wody lodowej, armatura. Przewidziano dwa obiegi chłodnicze – do 
central klimatyzacyjnych na dachu oraz do fan-coil’i. 

Na odgałęzieniach dla poszczególnych kondygnacji zaprojektowano zawory odcinające oraz zawory 
regulowane, które umoŜliwią ustawienie wymaganych, obliczeniowych przepływów wody. 

Przewody wody lodowej prowadzone na dachu naleŜy zabezpieczyć przed zamarzaniem za pomocą 
kabli grzewczych. 

KaŜde odgałęzienie będzie zakończone zaworem odcinającym na zasileniu z kryzą i zaworem 
odcinającym kulowym na powrocie. Zespoły klimakonwektorów są wyposaŜone w zawory regulacyjne 
dla obiegu wody lodowej. 

Instalacja dochładzająca pozwoli na odprowadzenie zysków ciepła i obniŜenie temperatury 
pomieszczeń o kilka stopni w stosunku do temperatury zewnętrznej tak, Ŝeby zapewnić uŜytkownikom 
dobre warunki komfortu cieplnego. 

Materiały i elementy 

Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez złamań i 
wgnieceń. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów muszą być szczelne  a powierzchnie 
stykowe do siebie dopasowane.  

Kanały wentylacyjne naleŜy wykonać z blachy lub taśmy ocynkowanej. 

Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem róŜnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą 
uginać się więcej niŜ o 2% długości boku. 

Połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5 mm naleŜy wykonać na zamek blacharski. 
Przy grubościach powyŜej 1,5 mm naleŜy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie. 

Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiadać następującym warunkom: 
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Charakterystyki techniczne powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w dokumentacji 
projektowej 

Wentylatory powinny być dostarczone w stanie złoŜonym  

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów ale z moŜliwością 
przestawienia a połoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały 

Poszczególne części filtrów naleŜy wykonać w sposób zapewniający szczelne, łatwe ( bez zacięć i 
oporów) zakładanie działek filtracyjnych 

Materiał filtracyjny powinien równomiernie wypełnić powierzchnię ramki i całkowicie przylegać do niej. 

Centrale klimatyzacyjne o przekroju większym niŜ 1000 x 1000 mm lub długości większej niŜ 3500 
mm, naleŜy dostarczać na plac budowy w poszczególnych sekcjach. Uszczelnienie sekcji 
wykonać zgodnie uszczelkami gumowymi gr. 3 ÷ 5 mm, o ile producent nie zalecił inaczej. 

Tablice i szafy sterownicze dostarczane powinny być wyposaŜone we wszystkie przewidziane w 
dokumentacji projektowej regulatory i aparaturę kontrolno – pomiarową. 

Wszystkie elementy regulacji pneumatycznej powinny być zakończone rurką (zaślepioną korkiem lub 
kapturkiem), przewidzianą do połaczenia z przewodem impulsowym. 

Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna być uzbrojona w przewody z wyprowadzeniem 
na zaciski listwy głównej. 

Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych wyposaŜyc w tabliczki 
określające ich funkcję. 

MontaŜ materiałów i urządzeń 

Kanały wentylacyjne powinny być szczelne 

Do uszczelniania połączeń kołnierzowych naleŜy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub 
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temp. WyŜszej niŜ 60 ºC naleŜy stosować 
uszczelki o podwyŜszonej odporności temperaturowej. 

Połączenia kołnierzowe kanałów naleŜy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi.  

Połączenia bezkołnierzowe naleŜy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumowa lub pastą 
uszczelniającą 

Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłoŜone wkładkami 
amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na 
grubości ściany lub stropu. 

Kanały wentylacyjne mocować na podporach lub podwieszeniach. Rozstawienie ich powinno być takie 
aby ugięcie nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymać 
obciąŜenie równe co najmniej 3 - krotnemu cięŜarowi przypadającego na nią odcinaka kanału 
wraz z osprzętem i regulacją. 

Kanały przechodzące przez dach naleŜy zaopatrzyć w typowa podstawę dachową. 

Kanły wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej wyŜszej niŜ 80% powinny być 
ułoŜone ze spadkiem 5% w kierunku ruchu powietrza. W najniŜszym punkcie kanału zamontować 
króciec odwadniający, 
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Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi trudno zapalnymi gr. 
1m pod warunkiem Ŝe długość ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia 10% podłogi. 

Osie wywietrzaków dachowych powinny mieć połoŜenie pionowe. Połączenia wywietrzakow z dachem 
powinny być chronione fartuchem pierścieniowym z blachy ocynkowanej i uszczelnione. 

Elementy regulacji przepływu powietrza naleŜy montować na prostych odcinkach kanłów w odległości 
od kolan i odgałęzień: 

Trzech średnic równowaŜnych – przepustnice jednopłaszczyznowe 

Dwóch średnic równowaŜnych – przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieŜnym ruchu łopat 

Jednej średnicy równowaŜnej – przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieŜnym ruchu łopat 

Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi 

MontaŜ klimatyzatorów, central wentylacyjnych naleŜy wykonać zgodnie z instrukcja producenta. 

Zespoły mające silniki elektryczne powinny być uziemione. 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 

Materiały 

Badanie materiałów uŜytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje poprzez 
porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm 
materiałowych. 

Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów i urządzeń, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 

Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontroli jakości wykonanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową oraz z Warunkami technicznymi.  

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych naleŜy dokonać przeglądu zamontowanych 
urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych naleŜy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic, 
zasuw i kratek nawiewno-wyciągowych, zamoczyć woleju i ułoŜyć działki filtrów olejowych lub 
napełnić olejem wannę filtru olejowego obrotowego. otworzyć dopływ czynnika grzejnego. 
Otworzyć dopływ wody lub pary do urządzenia nawilŜającego. uruchomić aparaturę automatycznej 
regulacji. 

Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy kontrolować: 

o prawidłowość pracy silników elektrycznych. - temperaturę łoŜysk wentylatorów (temperatura 
dopuszczalna 50°C. 

o szczelność urządzenia nawilŜającego oraz prawidłowość działania dysz wodnych lub 
parowych, . 

o prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 
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W czasie próbnego ruchu naleŜy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń 
wentylacyjnych powinna obejmować: 
o pomiary wstępne przed regulacją, 
o regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
o sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora, 
o sprawdzenie liczby obrotów wentylatora. - regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, 
o regulację układów automatycznego sterowania, 
o sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego. 
o sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, . 
o sprawdzenie osiąganego natęŜenia hałasu w pomieszczeniach. 

Przed uruchomieniem urządzenia chłodniczego naleŜy przeprowadzić próby szczelności przewodów i 
uruchomienia urządzeń zgodnie z wymaganiami oraz z instrukcją producenta. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów 
j regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i 
pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru 
technicznego urządzeń. 

Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją) naleŜy zgłaszać 
InŜynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych 
robót 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieŜącej (wykonywanej 
zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem InŜyniera) lub odbioru, który powinien być dokonany 
zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

KaŜda czynność montaŜowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność 
wykonania. Oceny prawidłowości wykonania naleŜy dokonywać na podstawie wyników 
przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki 
wcześniej zrealizowanego pomiaru.  

Poprawność wykonania jednej czynności montaŜowej naleŜy uznać za osiągniętą, jeŜeli wykonanie 
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montaŜu, z zasadami sztuki montaŜowej oraz 
z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

Obmiar robót 

Ogólne zasady podano w S.T: ”Wymagania ogólne”. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są : 

m:     - montaŜu rurociągów,kabli grzejnych na podstawie pomiaru ,  

szt –  zawory, manometry, filtry siatkowe, przepustnice, wywiewniki itp. 

kpl: montaŜ wentylatorów, wywietrzaków, ,.., central, na podstawie, pomiaru w terenie  

m2:  montaŜ przewodów i kształtek wentylacyjnych, izolacji na podstawie pomiaru w terenie  

Odbiór robót 

Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych, oraz z ST- 00.00.”Wymagania ogólne” 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 

odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności,  
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Fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale klimątyzacyjne, klimatyzatory, filtry, 
cyklony itp. urządzenia, 

otwory w ścianach, stropach i dachach, 

komory zraszania, 

komory kurzowe, 

miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone aparaty nawilŜające, zespoły ogrzewczo-
wentylacyjne, ścienne, podokienne, klimatyzatory itp.. 

miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe, 

nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowane w przewodach pozbawionych drzwi 
rewizyjnych, 

przepustnice, Ŝaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostępnych przewodach 
powietrznych. 

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta naleŜy: 

dokonać oględzin zewnętrznych, 

Sprawdzić działanie mechanizmów 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

Dziennik Budowy, 

dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

protokół przeprowadzonych badań szczelności, 

protokół odbioru próbnego urządzeń wentylacyjnych, 

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń, 

Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

roboty przygotowawcze wytyczenie  i trasowanie robót, 

zakup materiałów i urządzeń, 

transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
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wykonanie robót wykończeniowych,  

przejścia rurociągów przez ściany  

wykonanie prób szczelności,  

montaŜ urządzeń  

wykonanie i montaŜ wszystkich przewodów wentylacyjnych i elementów wentylacji, 

uruchomienie instalacji 

instrukcje obsługi i szkolenie załogi 

prace porządkowe 

Przepisy związane 

Normy 
PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 

publicznej. Wymagania. (ze zmianami). 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-74/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

Inne 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –Dz. U. nr 75 z 2002 r 
poz. 690 

Instrukcje producenta 
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Specyfikacja techniczna 

ST – 04.01 

Instalacje elektryczne 
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70. WSTĘP 

70.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie w zakresie 
instalacji elektrycznych .                

70.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w 
Pułtusku –Blok B  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
zasilania energetycznego obiektu jak: 

� Wewnętrzne linie zasilające NN  
� Instalacja podtrzymania zasilania UPS 
� Wykonanie i montaŜ rozdzielnic 
� Instalacja oświetleniowa 
� Oświetlenie awaryjne 
� Instalacja gniazd wtykowych 
� Instalacja siły – obejmuje zasilanie odbiorów technologicznych  

70.3. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

� roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

� Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

� procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

� ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych. 

70.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST -00.00.”Wymagania ogólne”. 
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71. MATERIAŁY 

UWAGA : 

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI 
SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI 
I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH 
ROZWIĄZAŃ.  

DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH 
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

� SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  

� PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, 
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 

� UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INśYNIERA BUDOWY 

71.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 

Materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz 
być zgodne z dokumentacją projektową. MoŜliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej 
jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt 
wykonawcy. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
deklaracje zgodności. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie 
Inwestora. Przewody kabelkowe powinny mieć izolację nie niŜszą niŜ 500V. Osprzęt elektryczny i 
oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane w stopniu ochrony od 
czynników zewnętrznych nie niŜszym niŜ IP44. 

71.2. Deklaracja zgodności 

Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą  dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość. 

Kable energetyczne naleŜy przechowywać na bębnach kablowych w pozycji stojącej. Dopuszcza się 
przechowywanie krótkich odcinków kabla w związanych kręgach. Średnica kręgu min. 40-krotna 
średnica zewnętrzna kabla. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ kabla oraz jego 
długość. Kręgi układać poziomo. Kable zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez załoŜenie kapturków 
z materiałów termokurczliwych. Rury osłonowe naleŜy przechowywać w wiązkach odpowiednio gęsto 
wiązanych w pozycji pionowej, z dala od elementów grzejnych. 

Materiały naleŜy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych z zachowaniem 
specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 
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71.3. Rodzaj uŜytych materiałów: 

� Kabel niepalny  0,6/1 kV typ NKGS 5x10 mm2 
� Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2 
� Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x150 mm2 
� Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm2 
� Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x240 mm2 
� Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2 
� Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x35 mm2 
� Przewód YDY-750V 2x1,5mm2 
� Przewód YDY-750V 3x1,5mm; 3x2,5 mm2;  
� Przewód YDY-750V 4x1,5mm2 
� Przewód YDY-750V 5x10mm2; 5x4 mm2 
� Rury karbowane bezhalogenowe 
� Rury instalacyjne karbowane RKGS-40 
� Rozdzielnice 
� Skrzynki natynkowe, podtynkowe 
� Szafy metalowe 
� Puszki izolacyjne  
� Gniazda podtynkowe, nadtynkowe 
� Bednarka ocynkowana 
� Oprawy świetlówkowe 
� Złączki, uchwyty, wsporniki i inne materiały pomocnicze 

72. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

73. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny 
być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania 
robót. PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się 
dostarczanie materiałów do stanowisk montaŜowych bezpośrednio przed ich montaŜem w celu 
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

74. Wykonanie robót 

74.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -00.00. “Wymagania ogólne” oraz w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych Tom V Instalacje 
elektryczne.  

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez InŜyniera 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia InŜyniera będą 
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

74.2. Zestawienie rodzaju robót 

� Trasy kablowe 
� Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 
� Rozdzielnie zasilające 
� Zasilacze awaryjne UPS 
� Instalacja wyłączników p.poŜ. 
� MontaŜ kanałów podpodłogowych 
� Instalacja oświetleniowa 
� Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 
� Instalacja gniazd wtykowych napięcia dedykowanego 
� Instalacja siłowa, sterownicza i gniazd porządkowych 
� Instalacja wyrównawcza 
� Pomiary  
� Dokumentacja powykonawcza 

74.2.1. MontaŜ urządzeń rozdzielczych i osprzętu. 

MontaŜ urządzeń rozdzielczych przeprowadzić naleŜy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montaŜu 
tych urządzeń. 

Dla podłączenia szyn i kabli naleŜy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem 
sześciokątnym, najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne naleŜy zachować zgodnie z przepisami 

74.2.2. Połączenie elektryczne przewodów 

� Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, naleŜy dokładnie oczyścić i wygładzić.  

� Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub 
galwaniczną naleŜy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.  

� Powierzchnie zestyków naleŜy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.  
� Połączenia naleŜy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym.  
� Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną  
� Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi naleŜy wykonywać za pomocą spawania. 

Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem 
bitumicznym lub owinięcie taśmą.  

74.2.3. Trasy kablowe 

Trasy kablowe projektowane i wykonywane są przez branŜę elektryczną – włącznie z kanalizacją 
teletechniczną. 

74.2.4. Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 

� przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją 
producenta kabli; 

� kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp. 
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� przejścia przewodów przez ściany naleŜy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej 
przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyŜszej strefy 
poŜarowej  

� układając przewody naleŜy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, naraŜających 
izolację przewodów na uszkodzenie; 

� przy domierzaniu przewodów naleŜy przewidzieć rezerwę umoŜliwiającą  pozostawienie w 
puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do 
wykonania połączeń; przewody naleŜy ucinać szczypcami; 

� kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej; 
� NaleŜy zostawić 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodów i kabli 

zasilających na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 100, 200, 400, 600 mm oraz 
na drabinkach kablowych w szachtach instalacyjnych.. 

� Przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpoŜarowych zaopatrzyć w przepusty o 
odporności ogniowej klasy EI 120, a przechodzące przez stropy międzykondygnacyjne w 
przepusty o odporności ogniowej klasy EI 60. 

74.2.5. Próby pomontaŜowe. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób pomontaŜowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 
urządzeń. 

74.3. Warunki szczegółowe wykonania robót 

74.3.1. Szynoprzewody 

Instalacje naleŜy wykonać wg instrukcji wytwórcy szynoprzewodów. Przy montaŜu naleŜy stosować 
wymagania jak dla instancji wnętrzowych. 

74.3.2. Układanie rur, korytek i osadzania puszek 

Rury naleŜy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur sztywnych naleŜy 
wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Koryta 
powinny być mocowane za pomocą śrub lub specjalnych uchwytów i konstrukcji wsporczych. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji, powinny być 
zamocowane do podłoŜy w sposób trwały. Zabrania się układania rur i korytek wraz z wciągniętymi w 
nie przewodami. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem naleŜy w puszcze 
wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury 
powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. Puszki naleŜy osadzić na ścianach 
(przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia.  

74.3.3. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 

Instalacje wtynkowe naleŜy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek 
powinny mieć nadwyŜkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być 
nieco dłuŜszy niŜ przewody fazowe. PodłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
Do puszek naleŜy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe 
przewody naleŜy prowadzić obok puszki.  

W pokojach biurowych przewody do zasilania stanowisk poprowadzić w kanałach instalowanych w 
szlichcie podłogowej. 

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. Przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy 
zwinąć w luźny krąŜek i włoŜyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób 
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zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.  

74.3.4. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy wykonać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia naleŜy uzgodnić z 
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być ułoŜone 
swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy 
przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie 
izolacji i oczyszczanie przewodów nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce 
przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami. Przewody teletechniczne naleŜy zarabiać wyłącznie specjalistycznymi narzędziami. 

74.3.5. Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. Przejścia naleŜy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między 
pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający 
nie przedostawanie się wyziewów. 

74.3.6. Rozdzielnice zasilające 

Rozdzielnice piętrowe będą zainstalować w szachcie energetycznym jako rozdzielnice wbudowane. 

Rozdzielnie wyposaŜyć zgodnie z projektem wykonawczym.  

74.3.7. Zasilacze awaryjne 

Do zasilana wydzielonej sieci zastosować istniejący UPS 7,5/10 kVA po przeniesieniu z pomieszczen 
dotychczasowej serwerowi  Sekcji Informatyki . Baterie muszą być hermetyczne, bezobsługowe o 
minimalnej Ŝywotności 5 lat.  

74.3.8. MontaŜ osprzętu i przewodów 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Osprzęt i łączniki naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. Gniazda wtyczkowe montować nad posadzką na wysokości 0,3 m w 
pokojach,1,3 m w kuchni i 1,4 m w pomieszczeniach sanitarnych. W pozostałych pomieszczeniach 
wysokość montowania gniazd wtyczkowych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Łączniki 
mocować na wysokości 1,4 m od podłogi. Rozgałęzienia od przewodów ułoŜonych w listwach 
instalacyjnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu zacisków odgałęźnych. Po ułoŜeniu i połączeniu oraz 
zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem naleŜy listwy zamknąć pokrywami. 

74.3.9. Instalacja oświetleniowa 

Doprowadzenia przewodów do opraw naleŜy wykonać w sposób nie powodujący napręŜeń 
mechanicznych ( mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych). 
Przewody układać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem, w przestrzeni 
między płytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzęt zastosować w zaleŜności 
od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczeń, tzn.: 
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� dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzęt natynkowy w wykonaniu 
normalnym i szczelnym, 

� dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferą normalną, osprzęt w wykonaniu 
podtynkowym. 

Wyłączniki instalować na wys. 1 ,2m od podłogi 

74.3.10. Instalacje siłowe 

Doprowadzenia przewodów do gniazd naleŜy wykonać w sposób nie powodujący napręŜeń 
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach). Przewody i kable 
układać w przestrzeni nad stropem podwieszanym w korytach, pod tynkiem, w przestrzeni 
międzypłytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzęt w zaleŜności od sposobu 
wykonania instalacji oraz charakteru i przeznaczenia pomieszczeń, tzn.: 

� dla instalacji natynkowych i prowadzonych na korytkach kablowych, osprzęt natynkowy w 
wykonaniu normalnym i szczelnym. 

� dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą o zwiększonej wilgoci, 
osprzęt podtynkowy w wykonaniu szczelnym. 

� dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą o normalną, przewidziano 
osprzęt w wykonaniu podtynkowy. 

74.3.11. Próby 

Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej 
instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do 
przeprowadzenia pomiarów naleŜy uŜywać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 
NaleŜy wykonać następujące próby:  

� Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych 
� Pomiar rezystancji izolacji 
� Samoczynnego wyłączenia zasilania 
� Sprawdzenia biegunowości 
� Badanie wyłączników róŜnicowo-prądowych 
� Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego 

W rozdzielnicach wydzielonej instalacji elektrycznej stosować ochronniki klasy „C”. Dodatkowo dla 
wszystkich gniazd elektrycznych w serwerowniach zainstalować ochronniki klasy „D”.  

74.3.12. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą z 
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji naleŜy dołoŜyć 
kopie deklaracje zgodności potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodność z oryginałem, 
zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów.  

75. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” . 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania  badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie 
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przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Po wykonaniu instalacji naleŜy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze". 

� naleŜy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach kabli 
� naleŜy sprawdzić czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej 
� naleŜy sprawdzić łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć 
� sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami 

norm przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie deklaracji 
zgodności wydanej przez producenta, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

� sprawdzenie ciągłości Ŝył (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz  
o pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych naleŜy wykonać za pomocą 

megaomomierza o napięciu nie mniejszym niŜ 500 V, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru naleŜy uznać za 
dodatni, jeŜeli opór izolacji wynosi co najmniej 0,5 MΩ. 

o rezystancja izolacji kaŜdej Ŝyły kabla względem pozostałych, zwartych i uziemionych 
odniesiona do temperatury 20oC powinna być nie mniejsza niŜ: 

• 20 MΩ dla kabli z izolacją polwinitową 
•  100 MΩ dla kabli z izolacją polietylenową 

� próba napięciowa izolacji kabli. Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. 
Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 
znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej 
miernikiem o napięciu 2,5kV. Próbę napięciową naleŜy wykonać prądem stałym lub 
wyprostowanym bądź przemiennym 50Hz. W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym 
wyŜszym niŜ 1 kV, prąd upływu naleŜy mierzyć oddzielnie dla kaŜdej Ŝyły. Wynik próby 
napięciowej izolacji naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli: 

o izolacja kaŜdej Ŝyły wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i bez objawów 
przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia 
probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004. 

o wartość prądu upływu dla poszczególnych Ŝył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta 
w czasie ostatnich 4 min badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m 
dopuszcza się wartość prądu upływu 100  µA. 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
� kompletności tablic rozdzielczych, 
� ułoŜenie rur, listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów, 
� instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 
� miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji, 
� sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem, 
� wyników pomiarów rezystancji uziemień, 
� protokołów pomiarów elektrycznych. 

76. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 

szt – szynoprzewodów, rozdzielnic, zasilaczy, uchwytów, gniazd wtyczkowych itp.….na podstawie 
pomiaru w  terenie 

m -  ułoŜenia kabli, koryt kablowych, kanałów instalacyjnych, instalacji odgromowej, uziemiającej, 
kanałów podparpetowych na podstawie pomiaru w terenie 

kpl  -  windy, oprawy oświetleniowe na podstawie pomiaru w terenie 
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77. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

77.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi ostatecznemu, 
� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

77.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

77.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

77.1.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

77.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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� dokumentację powykonawczą, 
� certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń, 
� instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu 
� wyniki pomiarów i testów, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

78. Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót: 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

� roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy  
� przygotowanie podłoŜa, uchwytów itp., 
� montaŜ rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów, 
� montaŜ konstrukcji wsporczych 
� zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce 

wbudowania, 
� wykonanie robót montaŜowych, 
� wykonanie podłączenia urządzeń, 
� zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wieloŜyłowych, 
� montaŜ osprzętu elektroinstalacyjnego 
� oznakowanie kabli, 
� montaŜ i demontaŜ rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
� wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi: 
o pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego 
o pomiary elektryczne obwodu 
o pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej 
o pomiary impedancji pętli zwarciowej 
o pomiary kabli energetycznych 
o pomiary natęŜenia oświetlenia 

� próby pomontaŜowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to moŜliwe, 
sprawdzenie funkcjonalności układów,  

� doprowadzenie terenu robót do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe. 

79. Przepisy związane 

79.1. Normy 

Wykaz norm zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie – w zakresie przywołanym w rozporządzeniu. 
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79.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – Tom V., aprobaty 
techniczne, certyfikaty. 
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80. WSTĘP 

80.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji Systemu 
Alarmu PoŜaru – SAP. 

80.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w 
Pułtusku –Blok B  

80.3. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne.. 

Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej poŜarowej (SAP) zastosowanej w budynku jest: 

� Wykrycie poŜaru we wczesnym jego stadium, 
� Zaalarmowanie obsługi o zagroŜeniu poŜarowym, 
� Odpowiednie wysterowanie urządzeń technicznych odpowiedzialnych za ochronę 

przeciwpoŜarową budynku, Wysterowanie nadajników monitoringu poŜarowego dla przesłania 
sygnałów alarmowych do Państwowej StraŜy PoŜarnej. 

Urządzenia centralne systemu sygnalizacji poŜaru będą zainstalowane w pomieszczeniu monitoringu 
zlokalizowanym na parterze budynku. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami 
dotyczącymi projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasności wykonawca 
zobowiązany jest do złoŜenia odpowiednich zapytań na piśmie. 

81. MATERIAŁY 

UWAGA 

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI 
SŁUZĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI 
I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH 
ROZWIĄZAŃ. 

DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH 
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: 

� SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH 
� PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, 

ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 
� UZYSKANIU AKCEPT ACJI PROJEKTANTA I INZYNIERA  

81.1. Materiały instalacyjne 

Materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz 
być zgodne z projektem. MoŜliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek 
przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy. 
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82. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne" pkt 3 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu. który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

83. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 .Wymagania ogólne" pkt 4. 

84. WYKONANIE ROBÓT 

84.1. Zestawienie rodzaju robót 

Układanie tras kablowych 

� Układanie przewodów kabelkowych w gotowych trasach kablowych 
� MontaŜ elementu systemu 
� MontaŜ centrali poŜarowej 
� Ochrona przeciwprzepięciowa 
� Zasilanie systemu 
� Współpraca z innymi systemami 
� Pomiary 
� Programowanie systemu 
� Testowanie systemu 
� Monitoring PSP 
� Dokumentacja powykonawcza 

84.2. Układanie tras kablowych 

� W przestrzeniach sufitu podwieszanego trasy kablowe wykonywać z listew natynkowych PCV 
lub rur PCV z materiałów nie podtrzymujących palenia; 

� odejścia kabli od czujek do wskaźników zadziałania wykonać rurkami karbowanymi z materiału 
nie podtrzymującego palenia; 

� w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego trasy kablowe prowadzić plt; ułoŜenie tras 
kablowych skoordynować z pracami budowlanymi związanymi z wykonywaniem stropów; 
dopuszcza się wykonanie instalacji natynkowej w listwach PCV po pisemnym uzgodnieniu z 
inwestorem; 

� rozgałęzienia tras kablowych wykonać za pomocą puszek rozgałęźnych; 
� rury natynkowe PCV montować za pomocą uchwytów zamykanych; 
� piony kablowe wykonać z zapasem 30%; 

84.3. Układanie przewodów kabelkowych w gotowych trasach 
kablowych 

� przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją 
producenta kabli; 

� przejścia przewodów przez ściany naleŜy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej 
przegrody budowlanej; 
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� układając przewody naleŜy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie by/o wybrzuszeń, 
naraŜających izolację przewodów na uszkodzenie lub uniemoŜliwiające prawidłowe zamknięcie 
listwy; 

� przy domierzaniu przewodów naleŜy przewidzieć rezerwę umoŜliwiającą pozostawienie w 
puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do 
wykonania połączeń; przewody naleŜy ucinać szczypcami; 

84.4. MontaŜ elementu systemu 

Elementy systemu sygnalizacji alarmu poŜaru, np. czujki optyczne i temperatury, ręczne ostrzegacze 
poŜaru, sterowniki, wskaźniki zadziałania montować zgodnie ze specyfikacją producenta i zaleceniami 
CNBOP oraz PN-E08350-14:2002. 

84.4.1. MontaŜ centrali poŜarowej 

Centrale poŜarowe montować trwale do ściany za pomocą kołków rozporowych przeznaczonych do 
ścian gik lub do ścian murowanych. Centrale zamontować tak, Ŝeby wyświetlacz znajdował się na 
wysokości 1,6 m do 1,7. Centrale zamontować w miejscu o łatwym dostępie dla obsługi i serwisu. 

84.4.2. Ochrona przciwprzepięciowa 

Urządzenia systemu SAP (centrale i zasilacze) uziemić zgodnie ze specyfikacją producenta 
urządzenia. Do prowadzenia linii dozorowych stosować przewody ekranowane, które naleŜy uziemić w 
jednym miejscu (dla danej centrali poŜarowej). Na kablach wychodzących poza budynki naleŜy 
zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe odpowiednie dla linii niskonapięciowych. Ochronniki 
naleŜy uziemić zgodnie ze specyfikacja producenta, ale minimum przewodem H07V-K 1x6 mm2. 

84.4.3. Zasilanie systemu 

Do miejsca montaŜu centrali poŜaru lub zasilacza buforowego naleŜy doprowadzić wydzielony obwód 
zasilający (zasilanie podstawowe) prowadzony z rozdzielni zasilającej z przed głównego wyłącznika 
prądu. Zasilanie naleŜy wykonać przewodem spełniającym wymagania odporności ogniowej E90 o 
przekroju 3x1,5 a obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym typu B10A. Zabezpieczenie 
naleŜy opisać w rozdzielni zasilającej "Centrala poŜarowa". Dla kaŜdej centrali i zasilacza naleŜy 
wykonać osobny obwód zasilający. 

W przypadku braku zasilania podstawowego nastąpi automatyczne przełączenie zasilania centralki na 
zasilanie bateryjnie. NaleŜy przyjąć 72h pracy systemy bez zasilania podstawowego. 

Dobór pojemności akumulatora naleŜy wykonać według wzoru: 

 

Q = k * (11 * t1 + 12 * 0,5), gdzie: 

 

k - współczynnik zaleŜny od czasu pracy awaryjnej (tutaj równy 1) 

11 - prąd rozładowania [A] akumulatora w przypadku braku zasilania podstawowego 

12 - prąd pobierany [A] przez centralę sygnalizującą alarm poŜarowy na najbardziej obciąŜonej linii 
dozorowej oraz uruchomione sygnalizatory 

t1 - wymagany czas rozładowania akumulatora w godzinach [h] 
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84.4.4. Współpraca z innymi systemami 

� system DSO - naleŜy wykonać sterowanie i monitorowanie systemu DSO, 
� system oddymiania - naleŜy wykonać sterowanie systemem oddymiania, 
� winda - naleŜy wykonać sterowanie sprowadzeniem windy na parter, 
� wentylacja - naleŜy wykonać sterowanie wyłączeniem wentylacji, 
� klapy poŜarowe - naleŜy wykonać sterowanie zamknięciem i monitorowanie klap poŜarowych; 

zamknięcie klap 
� poŜarowych zrealizować przez podanie zasilania 24V OC do siłownika klapy (klapa z 

siłownikiem po stronie wentylacji) 
� monitorowanie zasilaczy - naleŜy wykonać monitorowanie dodatkowych zasilaczy buforowych - 

w przypadku uszkodzenia zasilacza system SAP musi zgłosić obsłudze awarię 
� system gaszenia - w pomieszczeniach w których planowany jest system gaszenia system SAP 

steruje wyzwoleniem gazu; czujki naleŜy skonfigurować jako pracujące w koincydencji; naleŜy 
zastosować system SUG współpracujący z zainstalowanym systemem SAP 

84.4.5. Pomiary 

Po zainstalowaniu kabli naleŜy wykonać pomiary: 

� rezystancji izolacji instalacji zasilającej urządzenia SAP; rezystancji pętli zwarcia instalacji 
zasilającej urządzenia SAP; 

� rezystancji uziemień ochronnych urządzeń SAP; 
� rezystancji izolacji kabli sterowniczych instalacji SAP 

84.4.6. Programowanie systemu 

System zaprogramować zgodnie z projektem, arkuszem bezpieczeństwa poŜarowego i wymaganiami 
producenta systemu. Przy programowaniu wprowadzić: aktualne nazwy pomieszczeń dla 
poszczególnych elementów systemu. 

84.4.7. Testowanie systemu 

Po instalacji systemu naleŜy przeprowadzić: próby dymowe. NaleŜy wprowadzić: w alarm kaŜdy 
element systemu i sprawdzić jego działanie oraz opis istniejący w systemie. NaleŜy zweryfikować 
poprawność współpracy instalacji SAP z innymi systemami. 

84.5. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w 
stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji naleŜy dołoŜyć atesty zastosowanych 
urządzeń, protokoły pomiarów i zadymień. Dla obsługi systemu przygotować dodatkowy komplet 
rysunków, które naleŜy umieścić przy głównej centrali poŜarowej w pomieszczeniu monitoringu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

85. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-00.00 ,Wymagania ogólne' pkt 6. 

Kontrola jakości oraz odbiór robót powimy być przeprowadzona zgodnie z dokumentacją techniczną 
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oraz normą PN-E-08350-14:2002. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń pomiarowych. pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

86. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogólne". 

Jednostkami obmiaru są: 

m (metr) 

szt (sztuka) 

Do obliczenia naleŜności przyjmuje się faktyczną długość linii kablowych oraz ilość zuŜytych 
materiałów. 

87. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”  

87.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi ostatecznemu, 
� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

87.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak nit w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
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87.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

87.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, te jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

87.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację powykonawczą, 
� certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych urządzeń, 
� instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu 
� wyniki pomiarów, zadymień i testów, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

88. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją projektową naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót: 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
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� roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy  
� przygotowanie podłoŜa, uchwytów itp., 
� wykonanie robót montaŜowych, 
� sprawdzenie stanu izolacji 
� wykonanie pomiarów i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami  
� próby pomontaŜowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to moŜliwe, 

sprawdzenie funkcjonalności układów,  
� programowanie centralki 
� przeszkolenie obsługi 
� doprowadzenie terenu robót do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe. 

89. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, pozycja 1138 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 
słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. 1998 Nr 55, poz. 362) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) 

Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji poŜarowej, Jerzy Ciszewski CNBOP - Warszawa 
1996 

89.1. Normy 

Norma główna: PN-E-08350-14: 2002 - Systemy Sygnalizacji PoŜarowej 

Normy związane: 

PN-EN 54-1 :1998  Systemy sygnalizacji poŜarowej - Wprowadzenie 
PN-EN 54-2:2002  Systemy sygnalizacji poŜarowej - Część 2: Centralne sygnalizacji 

poŜarowej 
PN-EN 54-3:2002 (U)  Systemy sygnalizacji poŜarowej Część 3: PoŜarowe sygnalizatory 

akustyczne 
PN-EN 54-4:2001  Systemy sygnalizacji poŜarowej - Część 4: Zasilacze 
PN-EN 54-5:2002 (U)  Systemy sygnalizacji poŜarowej Część 5: Punktowe czujniki ciepła 
PN-EN 54-7:2002 (U)  Systemy sygnalizacji poŜarowej Część 7: Czujniki punktowe działające z 

wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub 
jonizacji 

PN-EN 54-11 :2002 (U)  Systemy sygnalizacji poŜarowej Część 11: Ręczne ostrzegacze poŜarowe 
PN-EN 60651:2002 (U) Mierniki poziomu dźwięku 
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WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji 
telefonicznej i komputerowej (system okablowania strukturalnego) 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w 
Pułtusku –Blok  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
zasilania energetycznego obiektu: 

 

Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Kanalizacja teletechniczna - zespól ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony 
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych 

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 

MATERIAŁY 

UWAGA  

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI 
SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI 
I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH 
ROZWIĄZAŃ.  

DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH 
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  

PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, 
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 

UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INśYNIARA BUDOWY 

Materiały instalacyjne 

Materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz 
być zgodne z projektem. MoŜliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek 
przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy. 
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Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wykonanie robót 

Zestawienie rodzaju robót 

� Wykonanie kanalizacji teletechnicznej pod przyłącze telefoniczne 
� Okablowanie poziome i pionowe 
� Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 
� MontaŜ gniazda abonenckiego 
� MontaŜ centrali telefonicznej 
� MontaŜ szaf dystrybucyjnych 
� Ochrona przeciwprzepięciowa 
� Testowanie systemu  
� Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja projektowa 

Projekt wykonawczy naleŜy dostosować dla potrzeb systemu okablowania strukturalnego wybranego 
do zainstalowania w obiekcie. Koszt dostosowania projektu leŜy po stronie Wykonawcy. Dostosowanie 
dokumentacji nie moŜe zmienić parametrów okablowania, tj.: 

� okablowanie zgodnie z drugimi edycjami norm ISO11801 i EN 50173; 
� okablowanie ekranowane, kable typu F-UTP; 
� kable logiczne w powłoce LSOH; 
� kable światłowodowe wielomodułowe, uniwersalne, o średnicy rdzenia 50um; 
� kable wieloparowe dla połączeń między budynkami wzdłuŜnie wodoszczelne; 

KaŜdy element okablowania strukturalnego oraz trasy i miejsca, w których jest ono instalowane 
powinny być łatwe w identyfikacji. KaŜdemu kablowi, rozdzielni i punktowi zakończenia powinien być 
nadany unikalny identyfikator. 

Wszystkie szyny uziemienia róŜnych systemów w budynku powinny być połączone ze sobą w celu 
zmniejszenia efektów wynikających z róŜnic potencjałów uziemienia. System uziemienia budynku 
powinien ograniczać róŜnicę potencjałów do wartości 1V i zapewnić małą rezystancje między 
dowolnymi dwoma punktami uziemienia w sieci. JeŜeli nie moŜna spełnić powyŜszych wymagań to 
naleŜy uŜyć światłowodów do wyeliminowania ryzyka duŜych prądów uziemienia. 
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Kanalizacja teletechniczna 

Lokalizacja kanalizacji 

Lokalizacja kanalizacji telefonicznej nie moŜe odbiegać od tras przewidzianych projektem więcej niŜ 
20 cm. 

Lokalizacja studni kablowych nie moŜe odbiegać od tras przewidzianych projektem więcej niŜ 20 cm 

Głębokość ułoŜenia kanalizacji 

Głębokość ułoŜenia kanalizacji telefonicznej nie moŜe odbiegać od wymaganej więcej niŜ o 5 cm.  

Spadek kanalizacji telefonicznej naleŜy dostosować do rzędnych terenu. 

Trasy kablowe 

Trasy kablowe projektowane i wykonywane są przez branŜę elektryczną – włącznie z kanalizacją 
teletechniczną. 

Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 

przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją producenta 
kabli; 

przewody logiczne wprowadzać i wyprowadzać z głównych magistral kablowych pod kątem 90°; 

kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp. 

na trasie prowadzenia kabli niedopuszczalne są dodatkowe połączenia w kablu typu mostki czy 
lutowanie; 

przejścia przewodów przez ściany naleŜy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej 
przegrody budowlanej; 

układając przewody naleŜy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, naraŜających 
izolację przewodów na uszkodzenie; 

przy domierzaniu przewodów naleŜy przewidzieć rezerwę umoŜliwiającą  pozostawienie w puszkach 
(lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania 
połączeń; przewody naleŜy ucinać szczypcami; 

MontaŜ gniazda abonenckiego 

Gniazdo abonenckie stanowi punkt przyłączeniowy składający się z dwóch ekranowanych gniazd 
RJ45. Gniazda abonenckie montować zgodnie z projektem w kanale pod okiennym, natynkowo, pod 
tynkiem lub kasetonie podłogowym. Przed przystąpieniem do montaŜu Wykonawca jest zobowiązany 
do weryfikacji miejsca montaŜu z ostateczną aranŜacją pomieszczenia. Zakończenie kabla na 
złączach oraz sekwencję rozszycia naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta okablowania 
strukturalnego. 

MontaŜ szaf dystrybucyjnych 

Szafy dystrybucyjne montować w miejscach ustalonych w dokumentacji projektowej. Wymiary i 



Tom 1 – Specyfikacje techniczne – Wymagania ogólne ST 00.00 str. 176/180 

Wykonanie robót budowlano – montaŜowych w budynku B budowanego szpitala w Pułtusku   

 

wyposaŜenie szaf zgodne z projektem wykonawczym. W strukturze tej przewiduje się: Centralny 
Punkt Dystrybucyjny i Piętrowe Punkty Dystrybucyjne. 

Szafy dystrybucyjne muszą być zamykane. Przewiduje się wewnętrzną listwę zasilającą, zacisk 
uziemiający i zestaw wentylatorów. 

Przewiduje się zasilanie szaf dystrybucyjnych z oddzielnych obwodów elektrycznych 
(gwarantowanych). Szafy muszą być uziemione. 

Wszystkie połączenia zewnętrzne zabezpieczyć odgromnikami przciwprzepięciowymi.  

Ochrona przciwprzepięciowa 

Jako podstawową ochronę przed przepięciami naleŜy stosować kable ekranowanie oraz uziemienie 
ochronne.  

Dla połączeń wieloparowych międzybudynkowych naleŜy stosować ochronę przeciwprzepięciową na 
kaŜdej parze kabla. NaleŜy stosować ochronniki trójelektrodowe. 

Dodatkowo dla wszystkich gniazd RJ45 w serwerowniach naleŜy zainstalować ochronniki przepięć dla 
linii sygnałowych. W zaleŜności od wybranych urządzeń ochronniki mogą zostać zainstalowane w 
szafie dystrybucyjnej lub na kablu przyłączeniowym na wyjściu z gniazda RJ45. 

Wszystkie szyny uziemienia róŜnych systemów w budynku powinny być połączone ze sobą w celu 
zmniejszenia efektów wynikających z róŜnic potencjałów uziemienia. System uziemienia budynku 
powinien ograniczać róŜnicę potencjałów do wartości 1V i zapewnić małą rezystancje między 
dowolnymi dwoma punktami uziemienia w sieci. JeŜeli nie moŜna spełnić powyŜszych wymagań to 
naleŜy uŜyć światłowodów do wyeliminowania ryzyka duŜych prądów uziemienia. 

Testowanie systemu 

Pomiary naleŜy wykonać miernikiem posiadającym aktualny certyfikat kalibracji. Miernik musi być 
akceptowany przez dostawcę systemu okablowania strukturalnego. 

Okablowanie poziome 

Pomiary okablowania poziomego naleŜy wykonać miernikiem III poziomu, np. firm: Microtest -
Omniscanner, Fluke - DSP 4x00, Ideal/Acterna/Wavetek - LT8155 lub LT6/7, Agilent – WireScope 
350. 

Po wykonaniu okablowania strukturalnego naleŜy wykonać odpowiednie testy i pomiary, zgodnie z 
wymogami norm: 

ANSI/TIA/EIA 568-A – TSB 67 

ANSI/TIA/EIA 568-B.1 – TSB 67 

ISO/IEC 11801 

EN 50173 

Pomiary mają na celu potwierdzenie, Ŝe wykonana instalacja spełnia wymagania kategorii 5E oraz 
dodatkowe wymagania producenta okablowania. 

Minimalny zakres obowiązkowych pomiarów: 
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Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń (mapa połączeń) 

Długość toru 

Przesłuchu zbliŜnego (NEXT) 

Przesłuchu zbliŜnego międzykablowego (Power Sum NEXT) 

RóŜnicy tłumienia i przesłuchu (ACR) 

RóŜnicy przesłuchu zdalnego i zbliŜnego między parami 

RóŜnicy przesłuchu zdalnego i zbliŜnego międzykablowego (Power Sum ELFEXT) 

Tłumienia 

Impedancji 

Pojemności wzajemnej 

Rezystancji pętli 

Propagacji opóźnienia 

Tłumienność poszczególnych odcinków okablowania światłowodowego dla fal: 850 i 1300 nm 

Okablowanie szkieletowe światłowodowe 

Okablowanie światłowodowe naleŜy wykonać reflektometrem (OTDR) dla dwóch długości fali λ 
wynoszących 1310 i 850nm. 

Okablowanie szkieletowe wieloparowe 

Pomiary kabli wieloparowych naleŜy wykonać w zakresie: 

rezystancja izolacji, 

mapa połączeń. 

Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w 
stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji naleŜy dołoŜyć atesty zastosowanych 
urządzeń oraz protokoły pomiarów.  

Kontrola jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości oraz odbiór robót powinny być przeprowadzona zgodnie z dokumentacją techniczną 
oraz normą PN-E-08350-14:2002. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
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kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania  badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych.  Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostki obmiarowe: 

- m – montaŜ rur, przewodów, kabli, listew sciennych 

- szt – montaŜ  prefabrykowanych studni kablowych, szaf dystrybucyjnych, central, połączeń 
wyrównawczych, krosowanie obwodów 

Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu, 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
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Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dla kanalizacji teletechnicznej 
� geodezyjną dokumentację powykonawczą. protokóły z dokonanych pomiarów, protokóły odbioru 

robót zanikających, 
� Dla instalacji teletechnicznej: 
� dokumentację powykonawczą, 
� certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych urządzeń, 
� instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu 
� wyniki pomiarów i testów, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena jednostkowa 

Wykonanie 1 m instalacji teletechnicznej obejmuje: 
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� Roboty przygotowawcze 
� Zakup i dostarczenie materiałów  
� MontaŜ i ułoŜenie  
� Pomiary 
� Oczyszczenie terenu robót 
� MontaŜ 1 szt wyposaŜenia obejmuje: 
� Roboty przygotowawcze 
� Zakup i dostarczenie urządzeń  
� MontaŜ i podłączenie 
� Badania i testy 
� Uporządkowanie terenu robót 

Dokumenty związane 

Normy 

PN-EN 50173 Systemy okablowania strukturalnego 
EN 50173 II edycja  Okablowanie strukturalne budynków 
ISO 11801 II edycja  Okablowanie strukturalne budynków 
TIA/EIA 568B  Okablowanie telekomunikacyjne biurowców  
IEC 61935 Testowanie okablowania miedzianego 

o 

  


